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DESCRIZIONE
Bio-malta eco-compatibile a base di calce naturale e bio-pozzolana, di colore bianco, Certificato
ANAB-ICEA secondo la UNI EN 14024 etichettature ambientale tipo |, per intonaci macroporosi per
la deumidificazione ad elevato e costante livello qualitativo, prodotta con impianto computerizzato,
da applicare con intonacatrice o a mano. La struttura macroporosa consente un’ottima
traspirabilita, contenendo i sali, consente pertanto un'ottima deumidificazione. Ideale per il
risanamento delle murature vecchie e nuove soggette al fenomeno di risalita dell’acqua anche in
presenza di sali, creando infatti una struttura porosa che consente la cristallizzazione dei sali
favorendo al tempo stesso I'evaporazione dell'umidita di risalita; evita pertanto le condizioni di
mura bagnate con conseguente formazione di funghi e muffe, elimina la disgregazione degi
intonaci e il conseguente distacco causati dall’azione dei sali provenienti dal terreno o contenuti
nella muratura. Disponibile fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene
ANAE e appositamente studiata tipo “FR” e idrofugo tipo “I”. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico
‘ ‘ per il restauro storico conservativo, grazie all'origine naturale dei suoi componenti che rispettano
la natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico.
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COMPOSIZIONE

Calce naturale e bio-pozzolana, inerti minerali selezionati di granulometria da 0 a 1,3 mm, additivi naturali sperimentati per lo
specifico impiego che conferiscono al prodotto elevatissime caratteristiche di adesione e lavorabilita. Per il tipo“FR" una speciale
composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata, per il tipo “I” agente idrofugo.

CARATTERISTICHE

Una scelta accurata e selettiva delle materie prime condotte ad una perfetta curva granulometrica, grazie all'utilizzo di impianti
di frantumazione propri, producono con la sola aggiunta di acqua una malta eccezionalmente plastica e facilmente lavorabile. Si
applica direttamente su qualsiasi superficie, non fessura, non si distacca ed e altamente permeabile al vapore grazie alla
presenza di microbolle d'aria, non chiuse, presenti nella struttura stessa. Per il tipo INTOBIO SANA FR I'mpiego di fibre
conferisce alla malta indurita maggiore duttiita e resistenza agli agenti aggressivi ed alle escursioni termiche, migliora la
distribuzione delle sollecitazioni e riduce le microfessurazioni indotte dalle sol?eutazmnl esterne, conferisce maggiore resistenza
alle vibrazioni, pertanto € particolarmente indicato per edifici in muratura sottoposti a sollecitazioni

DISPONIBILITA

INTOBIO SANA: Normale;

INTOBIO SANA FR: Fibrorinforzato;

INTOBIO SANA I: ldrofugo;

INTOBIO SANA | FR: Idrofugo Fibrorinforzato;
UTILIZZO

Risanamento e recupero di vecchie e nuove murature, interne ed esterne, soggette a umidita per risalita capillare ed in presenza
di efflorescenze di sali, di ambienti interrati non soggetti a infiltrazioni di acqua, di edifici di interesse storico, chiese e in
qualunque caso sia necessario un trattamento di risanamento deumidificante definitivo e naturale.

SUPPORTI DI APPLICAZIONE
Murature miste;

Tufo;

Mattoni.
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APPLICAZIONE

* Preparazione delle pareti e dei soffitti per eliminare corpi estranei quali: polvere, fango, bitume, macchie di oli, ecc.

* Le pareti su cui va collocato I'INTOBIO SANA vanno preventivamente lavate con getto idrico a forte pressione, in modo da
asportare tutte le parti fatiscenti e le impurita.

* Applicare poi impregnante antisale tipo INTOSANA PRIMER diluito in rapporto 1:1 con acqua se lo rendono necessarie le
condizioni e la concentrazione di sale delle murature.

* Applicare poi non appena la superficie trattata con I'INTOSANA PRIMER si & asciugata ma non oltre 12 ore rinzaffo antisale tipo
INTOBIO SANA R avendo cura di coprire completamente la superficie.

* Applicare I'INTOBIO SANA su INTOBIO SANA R dopo almeno 3 giorni.

* L'INTOBIO SANA puo essere applicato a mano o a macchina in spessore da cm 2 a cm 5, si consiglia per una sola mano di non
applicare spessori superiori a cm 2. In caso di piu mani lasciare trascorrere tra le due passate minimo 1 giorno.

* Da impastare in betoniera o con miscelatore a basso numero di giri, fino a che I'impasto sia omogeneo per un tempo mai
inferiore ai 6 minuti; con intonacatrice regolando il flussimetro fino a densita ottimale.

* In caso di applicazione a mano applicare INTOBIO SANA entro 15/20 minuti dal momento dell'impasto per evitare una
diminuzione delle caratteristiche antisale.

* Lo spessore minimo di prodotto finito non deve essere inferiore a cm 2.

* In caso di elevati spessori si consiglia di utilizzare rete porta intonaco in fibra di vetro maglia 5xX5Smm nella finitura utilizzata.

* Si abbia cura di applicare I’INTOBI% SANA fino ad un metro oltre la zona di evidente umidita.

* In caso di temperature elevate, con vento e bassa umidita, si consiglia di proteggere la superficie per evitare una rapida
essiccazione.

* Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.

* Non applicare su supporti in gesso, rivestimenti sintetici o pitture.

* Non applicare in pieno sole e con forte vento.

* Non applicare su supporti freschi di applicazione.

* Non applicare su supporti inconsistenti e friabili.

* Non applicare in presenza di pioggia battente.

* Non aggiungere altri materiali al prodotto.

* L'INTOBIO SANA va lavorato a temperatura compresatra+5°Ce + 30 ° C.

FINITURE

Per la finitura delle superfici intonacate con INTOBIO SANA si sconsiglia I'uso di materiali non traspiranti tali da compromettere
le funzioni e caratteristiche del'INTOBIO SANA. La finitura giusta sull'intonaco INTOBIO SANA e rappresentata da finiture
traspiranti tipo INTOBIO SANA FIN, INTOBIO SANA RAS, da applicare su sottofondo maturato da almeno 7/8 giorni o rivestimento
minerale traspirante colorato tipo INTOBIO COL applicato su fondo maturato da almeno 20/22 giorni.

RESA
12/13 kg/mq per cm di spessore.
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INTOBIO SANA

RESA
12/13 kg/mq per cm di spessore.

IMBALLO
Sfuso in silo a caduta.

Sacchi di carta multistrato con film protettivo di kg 25 su pallets in legno da 17,50 gl (70 sacchi).

DATI TECNICI SECONDO NORMA UNI EN 998-1

Acqua d’impasto

Colore

Granulometria EN 1015-1

Peso specifico EN 1015-10

Ritiro plastico in cond. termoigr. standard

Tempo di lavorabilita EN 1015-9

Resistenza a compressione a 28 gg EN 1015-11
Adesione su laterizio EN 1015-12

Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore EN 1015-19
Aria inglobata

Assorbimento d’acqua capillare EN 1015-18
Penetrazione dell’acqua per capillarita EN 1015-18
Reazione al fuoco EN 998-1

Resis. ai solfati in immers.in ambiente solfatico
Conducibilita termica EN 1745 p.A.12

Durabilita

Classificazione UNI EN 998-1:2010

CERTIFICAZIONI

Certificato ANAB-ICEA secondo la UNI EN 14024 etichettature ambientale tipo |.

VOCE DI CAPITOLATO

~21-23%

Bianco

<1,3mm

1.400 kg/m* + 5%
Assente

15/20 minuti

>2.5 N/mm? (Categoria CS II)
0,7 N/mm2 FP:A

H=38

>40%

> 0,3 kg/m? dopo 24 h (R)
<5mm

(Classe “A1”

Provini Integri dopo 1 mese
)\WO,dry,mat = 0,43 W/mK

NPD

R-CSII/DOP nr. 212

Il risanamento e recupero di vecchie e nuove murature interne ed esterne soggette a umidita per risalita capillare ed in
presenza di efflorescenze di sali sara realizzato con bio-intonaco eco-compatibile macroporoso deumidificante a base di
calce naturale e bio-pozzolana, Certificato ANAB-ICEA secondo la UNI EN 14024 etichettature ambientale tipo I, tipo
“INTOBIO SANA” o fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata tipo “FR”
o idrofugo tipo “I” della MALVIN S.r.l., con spessore minimo di cm 2, applicato a mano o a macchina e da impastare con
sola aggiunta d’acqua, con un consumo di 12/13 kg/mq per cm di spessore, con resistenza a compressione a 28 gq di

categoria CS II.

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione dellj

\condiziani climatiche e modalita di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneita del prodotto all'impiego previsto.
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