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PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA

La ns. societa ¢ presente sul mercato dell’anticorrosione da piu di 30 anni, attualmente
I'azienda dispone di due sedi di produzione nel comune di Caselle Torinese per un’area
complessiva di 17000 MQ di cui 8000 coperti e 9000 scoperti .

La societa mette a disposizione dei propri clienti operai specializzati e uno staff preparato in
grado di soddisfare tutte le esigenze nel settore dei trattamenti superficiali , consigliando il
ciclo piu giusto per le vostre esigenze. Un organigramma ben definito ci permette di
effettuare le consegne dei materiali in tempi brevi rispettando al massimo i criteri di
conformita, ogni fase del processo produttivo viene rigorosamente controllato e
monitorato . Siamo in grado di rilasciare certificazioni delle lavorazioni eseguite
effettuando su richiesta Test inerenti ai nostri processi di lavorazione secondo normative.
La nostra impresa ¢ specializzata nella realizzazione di sistemi di verniciatura ottenendo
un’ottima qualita estetica e un alto livello anticorrosivo, realizzando prodotti finiti
applicabili in tutti i settori di mercato. All'interno delle nostri sedi siamo in grado di
effettuare tutti i passaggi delle lavorazioni, trattando diversi generi di materiali ( acciaio,
acciaio inox, alluminio, ghisa, ecc...)

LE NOSTRE LAVORAZIONI

Sabbiatura

La sabbiatura ¢ il metodo piu valido e veloce per la preparazione delle superfici con questa
lavorazione la superficie metallica avra caratteristiche tali da garantire un'idonea base di
ancoraggio per qualsiasi altro rivestimento protettivo o per rimuovere semplicemente
ossidi, ruggine e calamina, oltre che all’asportazione di vecchie pitture.

In base al ciclo di verniciatura o alle esigenze del cliente si potra scegliere il grado di sabbiatura che
si riferisce alla percentuale di scaglie di laminazione, ruggine, vecchi pitture, ecc. da asportare
durante il processo di sabbiatura.

Generalmente i gradi di pulizia sono:
¢ sabbiatura a metallo bianco:.
e sabbiatura al metallo quasi bianco:
e sabbiatura commerciale:

e Sabbiatura grossolana (o di spazzolatura):

Se necessario si potra anche decidere la rugosita superficiale che sara regolata in funzione dalla
qualita dell'abrasivo e alla sua granulometria
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Metallizzazione o Zincatura a spruzzo

La zincatura a spruzzo consiste nello spruzzare lo zinco fuso, finemente polverizzato, sulla
superficie dell'acciaio preventivamente sabbiato a metallo bianco. La caratteristica dello
zinco ¢ quella di formare un film aderente che ha una bassissima velocita di corrosione,
che protegge i metallici dalla corrosione creando una barriera .Lo zinco ¢ anodico rispetto
al ferro o all'acciaio di base e si corrode sacrificandosi al loro posto proteggendoli dalla
ruggine quando il rivestimento viene danneggiato. Con tale processo si siamo in grado di
spruzzare fili di zinco, alluminio e rame .

La zincatura ¢ un rivestimento di zinco che protegge i metalli dalla corrosione, creando
una barriera grazie all’azione protettiva ottenendo lo spessore di zinco voluto che
garantisca sia la conservazione del manufatto sia un buon aspetto estetico, inoltre si
possono ottenere spessori notevoli difficilmente raggiungibili con le vernici. Si tratta del
sistema piul semplice e veloce per la protezione dell’acciaio e del cemento armato contro la
corrosione.

Su molti generi di materiali, consigliamo dopo la sabbiatura, prima di applicare
antiruggini tradizionali o zincanti, di eseguire il processo di metallizzazione che ha la
finzione di proteggere il metallo, con questo trattamento garantisce la durata di un pezzo
nel tempo, almeno da 3 a 8 volte maggiore rispetto a quella di un ciclo di verniciatura di
pari spessore, dopo la Metallizzazione il manufatto puo essere verniciato.

La metallizzazione : valida opportunita all’anticorrosione

La metallizzazione ¢ stata applicata per la prima volta nel 1909, il suo impiego si ¢ diffuso
notevolmente a partire dagli anni 70 in Nord America, Francia, Belgio, Olanda e
successivamente anche in Italia......

...... La nostra societa gia da molti anni applica con successo questo trattamento tramite i
sistemi Metco, ottenendo ottimi risultati sul campo dell’anticorrosione. Questo trattamento
¢ stato testato gia da tempo con molti esempi dimostrabili.
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...... In un rapporto della French Metallization Society si puo leggere di una paratia nel
canale di Parigi che nel 1955 venne riemersa per un’ispezione. Nel 1922 prima di essere
installata venne Sabbiata e ricoperta con un riporto di zinco pari allo spessore di 0,06/0,08
mm, dopo 33 anni la paratia fu riemersa ed attiro parecchie attenzioni . Dopo il recupero
vennero asportati dalla superficie per lispezione i sedimenti, i depositi e lo strato di
muschio formatosi in alcune zone laterali della paratia, si noto che il riporto metallizzato
era ancora intatto, non cera traccia di ruggine e le teste dei chiodi non mostravano alcun
segno di corrosione, lo zinco che ricopriva la paratia aveva ancora uno spessore compreso
tra di 0,02 a 0,05 mm. Il riporto di zinco non era piu perfettamente continuo in alcuni
punti, pero le zone che risultavano scoperte non presentavano tracce di corrosione grazie
alla protezione ‘offerta’ dallo zinco . La paratoia fu immersa nuovamente nel canale fino
al 1960, anno in cui fu sottoposta a nuovo controllo, I'ispezione mostro che la parte non
esposta alla corrente I'aspetto generale era soddisfacente e resistiva il colore grigio tipico
dello zinco, la parte superiore della paratoia e i chiodi erano intatti, mentre la parte esposta
alle correnti i segni di corrosione erano piu evidenti rispetto al 1955, ma non c’era alcun
segno di vaiolature e la superficie era ancora intatta. Visti gli ottimi risultati si decise di
rinnovare il trattamento, probabilmente la paratia ¢ ancora al suo posto.....

...... In Olanda il problema della corrosione ¢ molto sentito. In un paese dove il 20% del
suo territorio ¢ sotto il livello del mare e ci sono circa 2000 Km di dighe e 5000 canali ¢
logico che TI'acciaio non protetto si arrugginisca rapidamente. Gli Olandesi sono diventati
esperti in questo campo , loro sono soliti metallizzare telai di porte, finestre, guide di
scorrimento, cancellate, serbatoi, pali, fusti, trasformatori, carrelli, rimorchi, chiusure di
boccaporti e tanto altro ancora. Un opuscolo della Society of Steel Window Manufacturers,
descrive i requisiti degli infissi in acciaio, prescrivendo che tutti i telai di porte e finestre,
soggetti a corrosione atmosferica debbano essere metallizzati con zinco......

...... Molti settori presentano problemi di corrosione, tra cui il settore navale, I'uso della
metallizzazione in questo campo sembra sia iniziato negli USA nel 1970 e si e
successivamente sviluppato a seguito dei risultati positivi ottenuti da SCCP ( Shipboard
Corrosion Control ) della marina militare sulle valvole ad alta temperatura, questa
esperienza positiva ( ha distanza di 30 anni le vlvole sono ancora in ottimo stato ), ha poi
spinto la Marina Militare Usa ad impiegare la protezione anche in altre parti navali......
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Verniciatura a liquido

La verniciatura dei metalli ¢ tra i trattamenti superficiali pit comuni per conservazione
dei manufatti il pitt a lungo possibile. La nostra azienda ¢ in grado di realizzare diversi cicli
di lavorazione in base alle richieste e alle esigenze del cliente, alcuni dei nostri operatori
sono stati qualificati da un ente Nace esterno .

¢ Cicli Epossidici

¢ Cicli Alimentari

¢ (Cicli anticarburante

¢ Cicli Off-Shore

¢ Cicli per ambiente marino

¢ Cicli per ambiente Industriale

¢ Cicli Fire Proofing ( antifiamma )
® Cicli secondo Vs. specifiche

e Fcc...

Verniciatura a polvere

Come per gli altri tipi di verniciatura, il risultato in termini di aderenza, durata e resistenza
alla corrosione ¢ pesantemente influenzato dalla preparazione e dei trattamenti
superficiali che si decideranno di effettuare prima della verniciatura a polvere , le
caratteristiche meccaniche come la durezza sono molto elevate. Al ns. interno abbiamo a
disposizione una vasta gamma di tinte in veroni metallizzate, martellate, marezzate e di
colori ferro micaceo, ed inoltre tutti i colori nella gamma internazionale Ral.

Controlli

Siamo soliti durante i processi di produzione eseguire i controlli dovuti e successivamente
al termine del ciclo produttivo eseguiamo in base alle richieste dei nostri clienti test di
qualita secondo normative vigenti rilasciando certificazione scritta dei controlli e dei Test
effettuati.
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Esempi di controllo qualita e/o controllo di processo
- Rugosita superficiale dopo la sabbiatura
- Controllo superficiale su film bagnato
- Controllo del film secco
- Prove di adesione con strumentazione pneumatica
- Prove dei Sali
- Controllo delle polveri

- Controlli visivi

Tutte le lavorazione verranno eseguiti secondo normative Uni che regolano tutti i processi
e i controlli qualitativi

Attrezzatura

La nostra. impresa ¢ dotata di impianti di dimensioni e caratteristiche differenti per poter
trattare le piu svarianti tipologie di materiale, per poter soddisfare le esigenze dei nostri
clienti.

Disponiamo di:

* un impianti di verniciatura a polvere attrezzato con carrelli per particolari
medio/grandi con dimensioni 6500x2000x2000

* un impianto di verniciatura automatico a polvere con tunnel di fosfosgrassaggio e
asciugatura, con cabina di verniciatura a liquido e a polvere sia manuale che
automatico con forno di polimerizzazione

¢ granigliatrice a tunnel automatica misure 17000x2000x2500
¢ ranigliatrice a gancio automatica

¢ due impianti di metallizzazione elettrici a zinco -OSU

® uno impianto di metallizzazione a gas - SULZER METCO

® cinque cabine di sabbiatura a getto libero di varie dimensioni ( capacita massima
18metri )

¢ tre cabine di verniciatura pressurizzate
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® ventiquattro cabine di verniciatura a velo d’acqua
* un impianto di fosfatazione automatico a 16 postazioni
* un impianto di fosfatazione manuale

e Pistole di verniciatura Airless, Elettrostatiche e Miste aria

per la movimentazione siamo attrezzati di
¢ (Carro a ponte con una portata di 60Q

e Muletti con una portata massima di 80Q diesel ed elettrici

I NOSTRI SETTORI DI APPLICAZIONE

L’ azienda lavora con successo ormai da anni per svariati settori ,applicando il ciclo piu
adatto ad ogni esigenza, elenchiamo in seguito alcuni dei settori dove I'azienda ¢ leader :

Arredo urbano

Es. Totem, Cartelli stradali, Pensiline, Panchine, Transenne, Orologi, Impianti frecce, Ecc...

Strutture in acciaio in ambito civile e industriale

Edifici, Coperture, Passerelle, Ponti, Tralicci, Ecc...

Arredo da giardino

Sedie, Tavoli, Padiglioni e Serre, Treillages e vasi, Ecc...

Cancelli, Ringhiere, Telai, Ecc...

Impianti di risali

Funivie, Seggiovie, Carrelli, Blondins, Ecc...
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Varie

Termosifoni, Stufe e particolari per caminetti, Scocche di moto e bici, Scocche di auto,
Ecc...

Sistemi di pompaggio

Elettropompe, Pompe verticali, Pompe diesel, Elettromotori, Basamenti impianti, Tubazioni
varie, Ecc...

Settore energetico

Impianti di cogenerazione, Impianti fotovoltaici, Ecc...

Settore petrolchimico /Chimico/Aviazione/ Nucleare/OffShore

Impianti filtraggio gasolio e Nafta, Impianti di filtraggio per acqua di mare, Impianti di
filtraggio per acqua di pozzo, Condensatori di vapore, Eiettori, Scambiatori di calore,
Impianti di desalinizzazione, Separatori coalescenti, Basamenti, Tubazioni varie, Impianti e
piattaforme Offshore, Compensatori di dilatazione’ Giunti cardanici e Assali, Ecc...

Attrezzature industriali

Carri ponte, Paranchi, Silos, Serbatoi, Tramogge, Impianti di raffreddamento evaporativo
dell’acqua

Ecc...

Movimento terra

Zavorre, Serbatoi, Particolari escavatori, Bracci di carico, Ecc...

Veicoli industriali

Cassoni scarrabili, Cassoni per semirimorchi, Cassoni per I'edilizia, Cassoni da cava,
Cassoni compattatori, Ecc...
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ALCUNE NOSTRE PARTECIPAZIONI

Villa dei Cedri - Verona

Show-Room FIAT- Motor Village a Parigi

Arco olimpico di Torino

Passerella di collegamento tra Lingotto e il Villaggio olimpico
Trampolino di lancio - Olimpiadi 2006 a Pragelato
Pensiline Lingotto

Nuovo Capannone Pirelli

Centri commerciali

Piattaforma petrolifera per STATOIL in Norvegia
Piattaforma petrolifera per ENI CONGO

Impianti di cogenerazione a Torino

Impianto di areazione Tunnel del Monte Bianco

Ponti alta velocita Torino-Milano

Centrale Termica di Torino in Corso Moncalieri

Impianto di cogenerazione a Torino in Corso regina Margherita
Realizzazioni varie per conto Renzo Piano a Genova
Verniciatura su tubi Acciaierie ARVEDI di Cremona
Blondins per la costruzione di dighe in Portogallo

Nuova funivia a New York

Fontana luminosa realizzata per le olimpiadi 2006
Verniciatura a polvere controsoffittatura Palavela di Torino
Fenestrelle

Nuove Funivie in Svizzera a Corvatsch

Capannone Pirelli di Settimo torinese
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