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n$ocel

) Risparmio Energetico
Comfort abitativo {

) Risanamento dell'edificio
Tempi di ritorno ridotti{

) Rival u tazione del l'immobile

NESt)CELL

composizione e caratteristiche

APPLICAZI(}NI

STRATIGRAFIE
prestazio n i esem p I if icative d i tipo I ogi e ricorrenti

NOTTTTCNICHE
comportamento estivo, ponte termico, umidità e condensedove perchè e come utilizzarlo
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Nesocell è una azienda di diritto privato completamente italiana. Società nata per produrre e commercializzare

un'idea geniale ed innovativa che sfrutta la cellulosa di legno non utilizzabile per la produzione di carta per

trasformarla attraverso un procedimento brevettato in un ottimo isolante termoacustico per I'edilizia.

ll progetto ha ottenuto riconoscimentitra cui la vittoria dello StartCUP Piemonte 2009 ed è stato scelto e

sviluppato nell'lncubatore di lmprese lnnovative del Politecnico diTorino per qualità e sostenibilità del prodotto.
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La cellulosa è un eccellente isolante naturale
con una dote meravigliosa è traspirante.
Nesocell ha scelto solo pura cellulosa di legno.
Utilizza la parte non impiegata durante la
produzione di carta, quella con le fibre piit lunghe
che assicurano stabilità.

STRUIIURA AZITNt)ALE

Nesocell dopo anni di ricerca ha brevettato un

sistema per rendere la migliore cellulosa la

soluzione ideale per gli interventi di isparmio
energetico. Un prodofto nafurale presente nei

capitolati dibioedilizia, privo disostanze tossiche e

con otfime capacità fonoassorbenti.
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CIOMPOSIZIONE

:OUALITA

PURTZZA

SPECIFICHE TECNICHE

DUra
ctitlutosa
di legno

<85%

fibra media
L > 200 nicron

>95%
perentuale in nassa sul conplessivo di cellulosa

fibra lunga
L > 1000 micron

>85%
percentuale in nassa sul complessivo di cellulosa

sali
di boro

ASSINTI

colle e
patine

ASSENTI

inchiostri
di stampa

ASSENTI

conducibilità termica densita di
confezionamento

a,87

1,06

l,0B
1,15

0,038 WlmK,r,**

resistenza
al vapore

sr1,2rr,**

capacita termica

2150 J/KgK

Spgssore 125 Hz 250 Hz 5p0 Hz

20 0,12 0,38

40 0,24 0,74

60 a,34 1,00

80 0,48 1,A6

idrossido
d'alluminio
calce idrata

900 -1200 wn
verderame

300 - 440 ppm

>15%

sali
di ammonio

ASSENTI

180-200 Kgln3

densità
di posa

45/90 Kg/m3

resistenza al fuoco

classe 1o*u,u,un

classeB-sld1,r,** ,

1 kHz 2 kHz 4 kHz Pond

0,96 l,U 1,08 0,82

1,03 1,05 1,07 0,97

1,06 1,08 1,11 1,40

1,09 1,09 1,13 1,00

ACIJSTIOA Misurczioni interne in attesa del rilascio delle certificaziane secondo UÀll Eil ISO 354:2003 e UNI EN ISO 11654:1998



EDIFICI ESISIENI/;
intercapedini, contropareti interne ed esterne, tetti e sottotetti

NUOVE EDIFICAZIONI:
edilizia tradizionale, prefabbricazione in legno, sistemi costruttivi a secco

s0lt0Tmr
NON ABITABILI

TETI'I

CONTR[]PARilI

CONTROPARTII

ESIERNE

INTIRVENTO ]TMPODIRITORNO

DIRISPARMIO CONRISPARMI

ENERGilICO SUISOLICONSUMI

nuova caldaia
a condensazione

imnianto
totoùoltaico 6-7anni

Tra gli interventi di risparmio energe-
tico Nesocellha tempi di ritorno ridotti,

è sempre conveniente e non cambia
lo stato deiluoghi.

imoianto
solarétermico

sostituzione
serramenti

cappotto
esterno

7-8 anni

25-30 anni

I8-25 anni

9-10 anni

PATRI MO N I O STORI CO TUTELATO

Gli edifici con intercapedine sono ormai entrati a far parte del patilmonio edilizio tutelato.
Nesocell è una soluzione mininvasiva che permette I'adeguamento di questi colossi energivori, ai parametri della normativa sul risparmio
energetico senza modificarne struttura e forma.

TEIII I SOII.OTETII

La copertura rappresenta spesso una voce consistente nel bitancio termico dett'edificio, può incidere fino a! 35% dei consumi.
Per tettiin ristrutturazione inserire Nesocellè una scelta disostenibitità ambientate che assicura comunque ottimi rendimenti.
Per i sottotetti Nesocell propone tre tipologie di realizzazione: posa diretta quando la soletta non è normalmente accessibile,
posa protetta con membrana protettiva e camminamenti mirati; posa praticabite con assito calpestabile.
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VERIFICA PRELIMINARE T IN ESICUZIONE

La videoispezione consente di verificare la fattibilità dell'intervento, permette

di misurare I'intercapedine con precisione ed è utile nelle operazioni di

controllo durante I'insufflaggio, in presenza di legature e colonne impianti.

La termografia a fine lavori in stagione termica favorevole, assicura l'isolamento a regola d'arte,

L'intervento si realizza in pochi giorni, una squadra può insufflare 15/25 m3/gg. La forometria ridotta ( 42 mm circa ) risulta poco invasiva e permette

ripristini di ot{rma fattura. L'insufflaggio è reatizzabile anche in tocali abitati, solo su pareti sfavorite ( es. nord ) in singoli appartamenti o interi edifici.

DAL[ESTERNO

TERMOGRAFIA OI CONTROLLO



A titolo esemplificativo

Il patrimonio edilizio italiano vanta un'ampia casistica di

stratrgrafie. Una corretta simulazlone è indispensabile
per valutare costi e benefici. Per questo Nesocell calcola
e confronta i valori dello stato di fatto con quelli ottenibili
dopo l'intervento di insuff laggio.

I parametri di riferimento utilizzati sono,

U TNESUTTqNZA TERMIzA
quanto calore attnversa la parete peimetrale

S srnsnnzEruro
tempo necessaio per far fluire il calore dentro lbdifrao

A lnmueztoNe
quanto calore riesre a penetrare all'interno

rlengon 0 d i segu ito analizzalea I cun e ti po I ogi e ri c orrenti.

spessore
parete

cm

. spessore u
tnErcapedtne

cm W/nlK

S A densità
nduzone 0 posa

o/o h:nin % Kg/m3

lr
II

I
I

1 intonaco esterno
1 2 btocco forato

I btoccoforato
I intonaco interno

27

30

32

34

37

42

1,425

4,496

0,356

0,300

0,270

0,225

0,183

-65%

-75%

-79%

-81%

-84%

-87%

ana

5

I
10

12

15

20

spessore
intercapedine

cm

stagione invernale

4:51 72,0%

6:57 59,5% 50

7:46 55,6% 50

8:21 53,0% 50

9:00 50,0% 52,5

10:04 45,0% 52,5

12:01 35,1% 55,5

stagione estiva
prcpMalane calaÈ da estemo ad inbrno

50

50

50

52,5

52,5

55,5

INTERCAPEI]INE LATERIZIO 12-B
Nesocell
insufflato

afia

5

B

fi.
t2

t5

20

Nesocell
insulflalo

spessore
parete

cm

35

38

40

42

45

50

I
I

III
U

Wffi'?K

0,908

0,433

0,323

0,276

0,251

0,211

0,174

riduzione
%

s
h:min

08:53 38,8%

-52% 10:14 31,2%

-64% 11:03 27,9%

-70% 11:39 26,1%

-72% 12:18 24,4%

-77% 13:21 21,7%

-81% 15:19 16,6%

A densità
d posa

% Kg/m3

1 intonaco esterno
20 btocco forato

I btoccoforato
t intonaco interno

INTERCAPEDI N E LATERIZI O 2O-B
stagione invernale stagione estiva

disEÉione ùbre da intemo ad 6leno powziore @brc da stemo ad ifrtma

Ufficio tecnico Nesocell fornisce il calcolo delle prestazioni di qualsiasi stratigrafia



1 intonaco esterno

12 btocco forato

12 btoccoforato
1 intonaco esterno

spessore
intercapedine

cm

aria

5

I
10

12

15

20

spessore
intercapedine

cm

aria

5

I
10

12

15

20

riduzione
0À

spessore
parete

cm

31

34

36

3B

41

46

U

WtfK

0,596

0,334

0,264

0,232

0,214

0,184

0,155

-44%

-56%

-61%

-64%

-69%

710/-t+/0

-62%

-720/o

-76%

-79%

-82%

-85%

-68%

-77%

-80%

-83%

-B6Yo

-89%

stagione invernale
dispe$ione @lore da inlemo ad estèfio ptoryézìane calore da esteno ad intemo

S A densità
0t posa

h:min % Kg/m3

6:22 62,8%

7:34 56,4% 50

8:29 52,5% 50

9:11 49,4% 50

9:56 45,6% 52,5

11:05 39,6% 52,5

13:09 28,9% 55,5

stagione estiva

lrr
ru

I
I

1 intonaco esterno
12 btoccoforato
4 lana esistente

I btoccoforato
1 intonaco interno

I NIERCAPED I N E IXTERIZIO 12-q-B
Nesocell

spessore
parete

cm

U

WfffK

1,232

0,470

0,343

0,290

0,262

0,219

0,179

S A densità
nluzone 0t posa

% h:min % Kg/m3

IrI
[]

INTIRCAPED INT LATERIZIO 12.12

31

34

36

3B

41

46

spessore spessore
parete intercapedine
cm cm

28 aria

35,5 5

38,5 I
40,5 t0

42,5 t2
45,5 15

50,5 2A

Nesocell
insufllato

stagione invemale

5:56 62,5%

B:12 48,3% 50

9:02 44,3% 50

9:38 41,9% 50

10:17 39,4% 52,5

11:20 35,3% 52,5

13:19 27,2% 55,5

SA
h:mm %

8:23 36,5%

11:05 18,2%

12:03 16,4%

12:47 15,30/o

13:35 14,1%

14:53 12,1%

17:25 8,3%

stagione estiva

U

WnfK

1,615

0,513

0,378

0,320

0,278

0,232

0,1u

densità
di posa

Kg/rfi
riduzione

o/
/0

70

75

75

75

75

8A

Nesocell
insulflata dispeÉDne ùlore da inbna ad eslemo p@paqaione calore da eslemo atl kteka

Ufficio tecnico Nesocell fornisce il calcolo delle prestazioni di qualsiasi stratigrafia



spessore spessore
soletta cellulosa
cm cm

ana

1A

15

2A

25

aria

10

15

20

30

U

W/rffK

1,752

0,312

0,231

O,1BB

0,153

-82%

-87%

-89%

-91%

3:31

6:55

8:36

10:35

12:54

79,2%

60,6%

52,2%

40,80/o

28,3%

S A densità
nluzone 0 posa

% h:min % Kg/m3
tegole

3 tisteilo

tenuta all'acqua

2 tisteilo

3 tavotato in tegno

baniera al vapore

2 tavotato in tegno

50

52,5

55,5

60

2B

38

4B

58

68

TTIT0 LEGN0TIGOLE
Nesocel/ stagione invernale

dispe\bne @bre da intqna ad estemo

stagione estiva
ptupagazioné @l@ da $tmo ad klemo

06:26 48,9%

-80% 9:14 24,3% 52,5

-86% 10:53 20,9% 52,5

-89% 12:46 16,7% 52,5

-92% 16:41 8,8% 52,5

spessore spessore
soletta cellulosa
cm cm

U

WnfK

1,624

0,321

0,229

0,178

0,123

S A densitànouzone ot posa
% h:min % Kg/m3

23

33

38

43

53

stagione invernale skgione estiva
dispe§iùe @lore da intema ad estetm p@Wazione aloé da esbno ad intem

Nesoce//
insufflalo

Ufficio tecnico Nesocell fornisce il calcolo delle prestazioni di qualsiasi stratigrafia



spessore spessore
parete intercapedine
cm cm

U
nouzone

W/nfK %

S A densita
dt posa

h:min % Kg/m3

S A d.ensità
rnuzone il posa

% h:min % Kg/m3

S A densità
0t posa

h:min % Kg/m3

ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
ffi§
§
ffi

1 intonaco esterno
2,4 tavolato OSB

struftura portante

2,4 tavotato OSB
1,3 cartongesso

STRUII.URA II.I LTGNO ATELAIO

struttura metallica
2,5 cartongesso

RA Iu PROFII,AII ME]ALLICI

17

22

27

32

34,4

44,4

49,4

54,4

59,4

1,561

0,331

0,237

0,185

0,153

-79%

-85%

.BB%

-90%

afia

1A

15

20

25

Nesocell

0:57 98,4%

-85% 3:45 87,9%

-90% 5:52 72,2%

-92% 8:25 50,4%

-93% 11:03 31,9%

02:36 90,7%

05:53 73,2% 67,5

08:01 59,0% 70

10:32 41,0% 75

13:07 26,0% 80

stagione estiva
ptapaqvone ubrc dà eslena ad inlcna

7:07 37,3%

12:57 8,8%

15:03 7,1%

17:35 4,9%

20:13 3,1%

stagione estiva
prcpagazione elarc da esteho ad inlemo

stagione invernale

spessore spessore
parete intercapedine
cm cm

aila

10

15

20

25

U

W/rfiK

2,395

0,357

0,250

0,195

0,160

3,233

0,334

0,239

0,188

0,155

§l*
STRUII-U

75

75

BO

85

15

20

25

30

Nesocell
insutrlatD

spessore spessore
parete intercapedine
cm cm

afia

t0

15

2A

25

Nesocell

stagione invernale stagione estiva
alispercione ulore da inlemo ad esbmo propagazbne calùe da esbma ad inlefio

U
n0uzone

WrffK %

3
I
i
j

L

iifi:i*:f*:i:ts a:al+l

1 intonaco esterno

2l tavolato OSB

struftura portante

30 muratura in pietra

I intonaco interno

-90%

-93%

-94%

-95%

75

75

BO

85

stagione invernale

CONTROPARE]T ESTERNA

Ufficio tecnico Nesocell fornisce il calcolo delle prestazi0ni di qualsiasi stratigrafia


