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Controlli  di  conformità  
prodotti  da  costruzione  
e  marcatura  CE  

 
 

n°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di 
prodotto  

 FABBRICANTE  
 Indirizzo 

del 
richiedente  

 Indirizzo 
dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data dell'ultimo 
aggiornamento 
del Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

1 1307-CPD-0004 

Sabbia mulino 0/4, 
Sabbia frantoio 0/4, 
Graniglio 5.6/11.2, 
Brecciolino 10/20 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

S.E.S.A. Società 
per l'Estrazione e 

commercio 
Sabbia e Affini 

S.R.L. 

Via San 
Martino fraz. 
Boccadifalco, 

c.da 
Serafinello, 

Palermo 

Via San Martino 
fraz. 

Boccadifalco, 
c.da 

Serafinello, 
Palermo 

5-07-2008 5-07-2008 

Ritirato e 
sostituito dal 

certif. n°  
1307-CPR-0116 

 

2 1307-CPD-0005 

Casalmonaco 0/1.4, 
Roccacheparla 0/2.5, 

Graniglietto, Pietrischetto 
10/15, Pietrischetto 

15/20 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

S.E.L.P.A. S.R.L. 

S.S.113 km 
353,600 Fraz. 

Ummari - 
Trapani (TP) 

S.S.113 km 
353,600 Fraz. 

Ummari - 
Trapani (TP) 

17-giu-08 17-06-2008 Ritirato  

3 1307-CPD-0008 

Polvere bianca 0/2, 
Sabbia frantoio 0/4, 

Graniglia 2/6.3, 
Pietrisco 1 6.3/12.5, 
Pietrisco 2 12.5/20, 
Aggregante 0/31.5 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

MA.IN. di 
Ruggirello 

Antonio & C. 
S.A.S. 

C.da Tribli, 
Custonaci 

(TP) 

C.da Tribli, 
Custonaci (TP) 12-09-2008 12-09-2008 

Ritirato e 
sostituito dal 

certif. n°  
1307-CPR-0115 
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n°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di 
prodotto  

 FABBRICANTE  
 Indirizzo 

del 
richiedente  

 Indirizzo 
dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data dell'ultimo 
aggiornamento 
del Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

4 1307-CPD-0013 
Sabbia calcarea 05, 

Graniglio 07, Pietrisco 10,  
Pietrisco 15, Pietrisco 20 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per materiali non legati e 
legati con leganti idraulici per 

l’impiego in opere di ingegneria 
civile e nella costruzione di strade 

EN 12620   
EN 13139  
EN 13242 

IN.CA.R. S.R.L. 

C.da 
Pianotta, 

MONTEVAGO 
(AG) 

C.da Pianotta, 
MONTEVAGO 

(AG) 
23-dic-08 23-dic-08 

Ritirato e 
sostituito dal 

certif. n°  
1307-CPR-0133 

6 1307-CPD-0014 

Polvere di pietra, 
Graniglia, Pietrisco 1, 
Pietrisco 2, Breccia, 
Calcare frantumato 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

PELLEGRINO 
FRANCESCO 

C.DA 
CHIOVA, 

CUSTONACI 
(TP) 

C.DA CHIOVA, 
CUSTONACI 

(TP) 
23-dic-08 23-dic-08 Ritirato  

5 1307-CPD-0016 
Sabbia 0/4, Sabbia 0/6, 
Graniglia 5/10, Graniglia 
10/15, Graniglia 15/25 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

SICILGRANULATI 
S.R.L. 

Via 
Notarbartolo, 
5  Palermo 

(PA) 

C.da 
Giampietro, 

GRATTERI (PA) 
16-gen-09 16-gen-09 

Ritirato e 
sostituito dal 

certif. n°  
1307-CPR-0121 
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n°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di 
prodotto  

 FABBRICANTE  
 Indirizzo 

del 
richiedente  

 Indirizzo 
dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data 
dell'ultimo 

aggiornamento 
del Certificato  

 Status dei 
Certificati emessi  

 7 1307-CPD-0017 Sabbia lavata, Sabbia n°1 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

SICILSABBIE di 
Giuseppe 

Morreale & C. 
S.A.S. 

Via E. 
Maiorana, 34 
- Racalmuto 

(AG) 

C.da Botagro 
Mandra 

Rossella – 
GROTTE (AG) 

30-mar-09 30-mar-09 

Ritirato e sostituito 
dal certif. n°  

1307-CPR-0132 
 

8 1307-CPD-0024 

Polvere di cava, Graniglia, 
Pietrisco N.1, Pietrisco 

N.2, 
Pietrisco N.3 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

MANNINA VITO 
S.R.L. 

C.da Sciare - 
S. Andrea - 
VALDERICE 

(TP) 

C.da Sciare - S. 
Andrea - 

VALDERICE 
(TP) 

23-dic-08 23-dic-08 

Ritirato e sostituito 
dal certif. n°  

1307-CPR-0127 
 

9 1307-CPD-0026 Malta Facile, Maltex 320 Malte per opere murarie - Malte 
da muratura EN 998-2 RIMURAL S.R.L. 

S.P. Marina 
Di Palma km 
2,00 – PALMA 

DI 
MONTECHIAR

O (AG) 

S.P. Marina Di 
Palma km 2,00 

– PALMA DI 
MONTECHIARO 

(AG) 

5-ago-09 5-ago-09 Revocato il 18-01-
2013 
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n°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di 
prodotto  

 FABBRICANTE   Indirizzo del 
richiedente  

 Indirizzo 
dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data dell'ultimo 
aggiornamento 
del Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

10 1307-CPD-0028 
Sabbia 0/4, Pietrisco 1, 

Pietrisco 1.5, Pietrisco 2, 
Pietrisco 3 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

PUZZILLO 
COSTRUZIONI 

S.R.L. 

Z.I. Puzzillo – 
San Giovanni 
Gemini - AG 

Z.I. Puzzillo – 
San Giovanni 
Gemini - AG 

7-set-09 7-set-09 Ritirato  

11 1307-CPD-0063 

Polvere di cava, Graniglia, 
Pietrisco N. 1, Pietrisco N. 
2, Breccia, Stabilizzato, 
Misto granulometrico 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

Sciare Inerti 
S.R.L. 

C.da Sciare – 
VALDERICE 

(TP) 

C.da Sciare – 
VALDERICE 

(TP) 
24-mar-10 24-mar-10 

Revocato dal 
15-07-13 per 

scadenza 
contrattuale 

12 1307-CPD-0073 
Sabbia mulino, Sabbia 

lavata, Graniglia 1, 
Pietrisco 2, Pietrisco 3 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

CA.VE. S.r.l. 
C.da Favarelli, 
Castronovo di 

Sicilia (PA) 

C.da Favarelli, 
Castronovo di 

Sicilia (PA) 
5-giu-09 8-giu-10 

Ritirato e 
sostituito il 31-

05-12 dal 
certificato n° 
1307-CPD-

0129 
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n°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di 
prodotto  

 FABBRICANTE  
 Indirizzo 

del 
richiedente  

 Indirizzo 
dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data dell'ultimo 
aggiornamento 
del Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

13 1307-CPD-0076 

Sabbia di cava, Pietrisco 
di cava N.1, Pietrisco di 
cava N.2, Pietrisco di 

cava N.3, Sabbia 
R.O.S.E., Sabbia R.O.S.E. 
non frantumata, Pietrisco 

R.O.S.E. N.1, Pietrisco 
R.O.S.E. N.2, Pietrisco 
R.O.S.E. N.3, Breccia 

R.O.S.E. 28/80, 
Stabilizzato R.O.S.E. 

0/28, Stabilizzato 
R.O.S.E. 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

CALCESTRUZZI 
ERICINA s.r.l. 

Via F. Culcasi, 
1 - Trapani 

Via F. Culcasi, 1 
- Trapani 

16-set-10 
 

16-set-10 
 

Ritirato il  
1-06-2011 per 
variazione della 
ragione sociale 

14 1307-CPD-0079 
CB 10 USURA 50/70 
CB 16 BINDER 50/70 
CB 31.5 BASE 50/70 

Conglomerato bituminoso 
prodotto a caldo  EN 13108-1 CONGLOMERATI 

"S. NINFA" 

C.da FERRO - 
91029,  

S. NINFA (TP) 

C.da FERRO - 
91029,  

S. NINFA (TP) 
13-ott-10 13-ott-10 

Revocato dal 31-
01-14 per 
scadenza 

contrattuale 

15 1307-CPD-0080 Sabbia vagliata 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

CAVA DI SABBIA 
LOCALITA’ CALUA 

IN NOME 
COLLETTIVO DI 

SCALIA 
GIOVANNI E 

F.LLI 

LOCALITA’ 
CALUA, 
92010, 

MONTALLEGR
O (AG) 

LOCALITA’ 
CALUA, 92010, 
MONTALLEGRO 

(AG) 

10-nov-10 10-nov-10 

Revocato dal 31-
01-14 per 
scadenza 

contrattuale 
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del Certificato  
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Certificati 
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16 1307-CPD-0081 Sabbia 0/6, Pietrisco di 
cava 1, Pietrisco di cava 2 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

MARRETTA 
ALFONSINA 

C.da Galbasa, 
snc - 92020 – 

Villafranca 
Sicula (AG) 

C.da 
Castellana, snc 

- 92016 – 
Ribera (AG) 

23-nov-10 23-nov-10 Revocato  

17 1307-CPD-0084 Sabbia rossa 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 

13043EN 
13139  EN 

13242 

SOCIETA’ 
SICILCAVE S.R.L. 

Via Margi, 
Gela (CL) 

C.DA BULALA, 
GELA  (CL) 23-dic-10 23-dic-10 

Revocato dal 31-
01-14 per 
scadenza 

contrattuale 

18 1307-CPD-0086 Sabbia rossa 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

MESSINA 
GIOVANNI 

Via Trento, 
13 – 92020, 
CAMASTRA 

(AG) 

C.DA RAMOLIA, 
92020 

camastra  (ag) 
23-dic-10 23-dic-10 

Ritirato il 20-07-
2012 per 
scadenza 

contrattuale 
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Certificati 
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19 1307-CPD-0092 

Sabbia fine (M), Sabbia 
mulino, Pietrisco 1, 

Pietrisco 1.5, 
Pietrisco 2, Pietrisco 2.5, 

Pietrisco 3 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

S.E.L.M.I. S.R.L. 

Via C. 
Colombo, 12 
- Borgetto 

(PA) 

C.da Mirto, snc 
– 90046, 

Monreale (PA) 
20-gen-11 20-gen-11 

Ritirato e sostituito 
dal certif. n°  

1307-CPD-0135 

20 1307-CPD-0093 

Sabbia asciutta 0/3 BL, S
abbia lavata 0/6 BL, Sabb

ia lavata 0/6 BL,  
Pietrisco 7/15 BL, Pietrisc
o 15/30 BL, Stabilizzato 0

/80 BL 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
 EN 13043 
EN 13139   
EN 13242 

ARTEMIDE S.R.L. 
UNIPERSONALE 

Via del mare, 
TERME 

VIGLIATORE 
(ME) 

C.da 
Granciotta, 

TERME 
VIGLIATORE 

(ME) 

24-feb-11 24-feb-11 

Ritirato e sostituito 
dal certif. n° 1307-
CPD-0101 per un 

aggiornamento 
apportato all'elenco 

dei prodotti 

21 1307-CPR-0097 
CB 10 sup 50/70 
CB 20 bin 50/70 

CB 31.5 base 50/70 

Conglomerato bituminoso 
prodotto a caldo  EN 13108-1 

SASSARI 68 DI 
MONTICCIOLO 
GASPARE E C. 

SAS 

Via Siracusa, 
68, Palermo 

C.da Fegotto, 
CALATAFIMI 
(TP) S.S. 113 

km 366 

18-apr-11 01-12-2015 Valido 
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Registro  delle  certificazioni  CPR  dal  1-­01-­2011  al    1-­06-­2016 

Controlli  di  conformità  
prodotti  da  costruzione  
e  marcatura  CE  

n°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di 
prodotto  

 FABBRICANTE  
 Indirizzo 

del 
richiedente  

 Indirizzo 
dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data dell'ultimo 
aggiornamento 
del Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

22 1307-CPR-0098 

CB 8 sup 50/70 
CB 16 bin  50/70 
CB 31.5 bin 50/70 

CB 31.5 base 50/70 

Conglomerato bituminoso 
prodotto a caldo  EN 13108-1 

SUD 
CONGLOMERATI 

S.R.L. 

C.DA 
BURRAITI – 
SS. 115 km 
196+600 

FAVARA (AG) 

C.DA BURRAITI 
– SS. 115 km 

196+600 
FAVARA (AG) 

4-mag-11 19-ott-15 Valido 

23 1307-CPD-0099 

Sabbia, Sabbia 
mulino,Graniglio, 

Pietrisco 1.5, Pietrisco 2, 
Pietrisco 2.5, Pietrisco 3, 

Breccia 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 

13043EN 
13139  EN 

13242 

MEDI.TOUR S.R.L. 
Via V. Di 
Marco, 51 
Palermo 

C.da Saraceno-
Ucciardo, Carini 
(PA) IMPIANTO 

N°2 

19-mag-08 11-mag-11 

Ritirato il 19-05-
2011 e sostituito 

dal certif. n°  
1307-CPR-0137 

 

24 1307-CPD-0100 

Sabbia asciutta 0/4, 
Sabbia lavata 0/6, 

Graniglia 7/15,  
Pietrischetto 15/25, Massi 

per gabbioni 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 

costruzione di strade, per opere 
di protezione 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

EN 13383-1 

4 M SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

Via L. 
Capuana,6 

Terme 
Vigliatore 

(ME) 

C.da 
Granciotta, 

90050 TERME 
VIGLIATORE 

(ME) 

19-mag-11 19-mag-11 

Ritirato e 
sostituito dal 

certif. n°  
1307-CPR-0122 
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Registro  delle  certificazioni  CPR  dal  1-­01-­2011  al    1-­06-­2016 

Controlli  di  conformità  
prodotti  da  costruzione  
e  marcatura  CE  

n°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di 
prodotto  

 FABBRICANTE  
 Indirizzo 

del 
richiedente  

 Indirizzo 
dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data dell'ultimo 
aggiornamento 
del Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

25 1307-CPD-0101 

Sabbia asciutta 0/3 BL, 
Sabbia lavata 0/6 BL, 
Sabbia lavata 0/6 BL, 

Pietrisco 7/15 BL, 
Pietrisco 15/30 BL, 

Stabilizzato 0/80 BL, 
Massi per gabbioni 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 

costruzione di strade, per opere 
di protezione 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

EN 13383-1 

ARTEMIDE S.R.L. 
UNIPERSONALE 

Via del mare, 
Terme 

Vigliatore 
(ME) 

C.da 
Granciotta, 

90050 TERME 
VIGLIATORE 

(ME) 

19-mag-11 19-mag-11 Ritirato il 31-12-
2012  

26 1307-CPR-0104 

Sabbia R.O.S.E., Sabbia 
R.O.S.E. non frantumata, 

Pietrisco R.O.S.E. N.1, 
Pietrisco R.O.S.E. N.2, 
Pietrisco R.O.S.E. N.3, 
Breccia R.O.S.E. 28/80, 

Stabilizzato R.O.S.E. 
0/28, Stabilizzato 

R.O.S.E. 0/80 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

CALCESTRUZZI 
ERICINA LIBERA 

SOC. COOP. 

Via F. Culcasi, 
1 - Trapani 

Via F. Culcasi, 1 
- Trapani 1-giu-11 3-febbr-16 Valido 
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Registro  delle  certificazioni  CPR  dal  1-­01-­2011  al    1-­06-­2016 

Controlli  di  conformità  
prodotti  da  costruzione  
e  marcatura  CE  

n°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di 
prodotto  

 FABBRICANTE  
 Indirizzo 

del 
richiedente  

 Indirizzo 
dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data 
dell'ultimo 

aggiornamento 
del Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

27 1307-CPD-0108 

Polvere calcarea 0/3  0/4 
, Graniglia calcarea 2/10  

2/8 , Polvere 1 
frantumazione  0/22.4 , 

Misto granulometrico  
0/22.4 , Misto per 
stabilizzati  0/22.4,  
Pietrischetto 10/15, 
Pietrischetto 15/20, 
Pietrischetto 20/30, 

Pietrisco calcareo 40/70, 
Pietra selezionata 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 

costruzione di strade, per opere 
di protezione 

EN 12620  
EN 13242 

SICILIANA 
INERTI E 

BITUMINOSI 
S.R.L. 

Via Vespri, 
158 - 91019 
VALDERICE 

(TP) 

C.da Noce 
S.S.187 Km18 - 

CUSTONACI 
(TP) 

7-ott-09 2-set-11 Revocato 

28 1307-CPD-0109 

Casalmonaco 0/1.4, 
Roccacheparla 0/2.5, 
Unisab, Graniglietto, 
Pietrischetto 10/15, 
Pietrischetto 15/20 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

S.E.L.P.A. S.R.L. 

S.S.113 km 
353,600 Fraz. 

Ummari - 
Trapani (TP) 

S.S.113 km 
353,600 Fraz. 

Ummari - 
Trapani (TP) 

17-giu-08 2-set-11 Revocato dal  
31-07-14 

29 1307-CPR-0112 

CB 6.3 SUP 50/70 
CB 12.5 SUP 50/70 
CB 20 BIN 50/70 

CB 31.5 BIN 50/70 
CB 31.5 BASE 50/70 

 

Conglomerato bituminoso 
prodotto a caldo  EN 13108-1 

PRIME 
INIZIATIVE 

S.R.L. 

Via Don Luigi 
Sturzo 234 

90044 – Zona 
Ind. Carini 

(PA) 

Via Don Luigi 
Sturzo 234 

90044 – Zona 
Ind. Carini (PA) 

2-set-11 1-lugl-14 Valido 
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Registro  delle  certificazioni  CPR  dal  1-­01-­2011  al    1-­06-­2016 

Controlli  di  conformità  
prodotti  da  costruzione  
e  marcatura  CE  

n°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di 
prodotto  

 FABBRICANTE  
 Indirizzo 

del 
richiedente  

 Indirizzo 
dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data 
dell'ultimo 

aggiornamento 
del Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

30 1307-CPR-0115 

Polvere bianca, Sabbia 
frantoio, Graniglia, 

Pietrisco 1, Pietrisco 2, 
Aggregante 0/31.5 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

MA.IN. di 
Ruggirello 

Antonio & C. 
S.A.S. 

C.da Tribli, 
Custonaci 

(TP) 

C.da Tribli, 
Custonaci (TP) 3-nov-11 8-nov-13 Valido 

31 1307-CPR-0116 

Sabbia mulino 0/4, 
Sabbia frantoio 0/4, 
Graniglio 5.6/11.2, 
Brecciolino 10/20 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 

13043EN 
13139  EN 

13242 

S.E.S.A. Società 
per l'Estrazione e 

commercio 
Sabbia e Affini 

S.R.L. 

Via San 
Martino fraz. 
Boccadifalco, 

c.da 
Serafinello, 

Palermo 

Via San Martino 
fraz. 

Boccadifalco, 
c.da 

Serafinello, 
Palermo 

15-nov-11 29-gen-16 Valido 

32 1307-CPD-0120 
Sabbia calcarea 05, 

Graniglio 07, Pietrisco 10,  
Pietrisco 15, Pietrisco 20 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per materiali non legati e 
legati con leganti idraulici per 

l’impiego in opere di ingegneria 
civile e nella costruzione di strade 

EN 12620   
EN 13139  
EN 13242 

IN.CA.R. S.R.L. 

C.da 
Pianotta, 

MONTEVAGO 
(AG) 

C.da Pianotta, 
MONTEVAGO 

(AG) 
23-dic-08 23-dic-11 

Ritirato e 
sostituito il 25-

09-12 dal 
certificato n° 

1307-CPR-133 
per un 

aggiornamento 
apportato all'elenco 

dei prodotti 
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Registro  delle  certificazioni  CPR  dal  1-­01-­2011  al    1-­06-­2016 

Controlli  di  conformità  
prodotti  da  costruzione  
e  marcatura  CE  

n°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di 
prodotto  

 FABBRICANTE  
 Indirizzo 

del 
richiedente  

 Indirizzo 
dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data 
dell'ultimo 

aggiornamento 
del Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

33 1307-CPD-0121 
Sabbia 0/4, Sabbia 0/6, 
Graniglia 5/10, Graniglia 
10/15, Graniglia 15/25 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

SICILGRANULATI 
S.R.L. 

Via 
Notarbartolo, 
5  Palermo 

(PA) 

C.da 
Giampietro, 

GRATTERI (PA) 
16-gen-09 23-dic-11 Valido 

34 1307-CPR-0122 

Sabbia asciutta  0/4  
Sabbia lavata 0/6, 

Graniglia 7/15,  
Pietrischetto 15/25,   
Massi per gabbioni,  
Massi HMA300/1000,  
Massi HMA1000/3000,  
Massi HMA3000/6000,  
Massi HMB6000/10000 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 

costruzione di strade, per opere 
di protezione 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

EN 13383-1 

4 M SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

Via L. 
Capuana,6 

Terme 
Vigliatore 

(ME) 

C.da 
Granciotta, 

90050 Terme 
Vigliatore (ME) 

19-mag-11 19-gen-15 Valido 

35 1307-CPD-0123 Sabbia, Pietrisco 1.5, 
Pietrisco 2 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

MEDI.TOUR S.R.L. 
Via V. Di 
Marco, 51 
Palermo 

C.da Saraceno-
Ucciardo, Carini 

(PA) 
23-feb-12 23-feb-15 

Revocato e 
sostituito dal 

certif. n° 1307-
CPD-0137  
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Registro  delle  certificazioni  CPR  dal  1-­01-­2011  al    1-­06-­2016 

Controlli  di  conformità  
prodotti  da  costruzione  
e  marcatura  CE  

n°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di 
prodotto  

 FABBRICANTE  
 Indirizzo 

del 
richiedente  

 Indirizzo 
dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data 
dell'ultimo 

aggiornamento 
del Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

36 1307-CPD-0124 

TRAVE OMEGA IN C.A.V.; 
TRAVE A T IN C.A.V.; 

TRAVE A T ROVESCIA IN 
C.A.P.; TRAVE  A Y IN 
C.A.P.; TRAVE A L IN 

C.A.P.; TRAVE A DOPPIA 
PENDENZA IN C.A.V.; 

TRAVE A DOPPIA 
PENDENZA RETICOLARE 
IN C.A.V.; PILASTRO IN 

C.A.V.; PANNELLO 
FASCIONE  IN C.A.V.; 
COPPONE OMEGA IN 

C.A.V.,  PANNELLO A DUE 
NERVATURE IN C.A.V.; 
TEGOLO TT IN C.A.P.; 

TEGOLO TT ROVESCIO IN 
C.A.V.; SOLAIO BAUSTA 
IN C.A.V.; TEGOLO W IN 
C.A.P.;  TRAVE A DOPPIA 

PENDENZA IN C.A.V.; 
TRAVE A DOPPIA 

PENDENZA RETICOLARE 
IN C.A.V.; VOLTA A 

CROCIERA IN C.A.V.; 
VOLTA A BOTTE IN 

C.A.V.; VOLTA A BOTTE 
NERVATA IN C.A.V. 

elementi prefabbricati lineari 
realizzati con  

calcestruzzo armato o 
precompresso, impiegati nella 

costruzione di strutture di edifici e 
di altre opere di ingegneria civile, 

ad eccezione dei ponti, 
elementi nervati prefabbricati 

realizzati con calcestruzzo armato 
o precompresso, utilizzati per 

solai o coperture, lastre per solai  
realizzate con calcestruzzo 

armato o precompresso 
elementi  prefabbricati speciali 

per coperture  
realizzati con calcestruzzo armato 
o precompresso, impiegati nella 

costruzione di  
edifici, con o senza funzione di 

separazione rispetto alla 
resistenza all’incendio 

 
 
 
 
 
 

EN 13224 
EN 13225  
EN 13693 
EN 13747 

I.C.P. S.R.L. 
INDUSTRIA 

COMPONENTI 
PREFABBRICATI 

VIA DAMONE 
RONCO I° - 

N°8, 
SIRACUSA 

(SR) 

C.DA BENEDIFE 
SNC, km 4 S.P. 

Pozzallo – 
Sampieri, 

MODICA (RG) 

23-feb-
2012 23-feb-2012 

Revocato il 17-
07-2012 e 

sostituito dal 
certif. n°  

1307-CPR-0152 
 

37 1307-CPD-0125 

Polvere di pietra, 
Graniglia, 

Pietrisco 1, Pietrisco 2, 
Stabilizzato, Calcare 

Frantumato, Tout Venant, 
Breccia, Pietra 

selezionata 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

EN 13383-1 

PELLEGRINO 
FRANCESCO 

C.da Chiova, 
CUSTONACI 

(TP) 

C.da Chiova, 
CUSTONACI 

(TP) 

23-feb-
2012 23-feb-2012 

Revocato 
 l’8-02-2013 per 
cambio gestione 
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Controlli  di  conformità  
prodotti  da  costruzione  
e  marcatura  CE  

n°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di 
prodotto  

 FABBRICANTE  
 Indirizzo 

del 
richiedente  

 Indirizzo 
dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data 
dell'ultimo 

aggiornament
o del 

Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

38 1307-CPR-0126 

Sabbia mulino, Sabbia 
frantoio, Graniglio, 

Brecciolino 1, Brecciolino 
2, Stabilizzato, Breccia 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

CAVA 
BORDONARO 

S.R.L. 

VIA CELONA, 
50 PALERMO 

(PA) 

VIA CELONA, 
50 PALERMO 

(PA) 
23-feb-2012 29-giu-2015 Valido 

39 1307-CPR-0127 

Filler, Polvere di cava, 
Graniglia, Pietrisco N.1, 
Pietrisco N.2, Pietrisco 

N.3, Tout venant di cava, 
Stabilizzato calcareo, 

Breccia, 
Pietra selezionata 

80/120, Pietra 
selezionata 120/180, 
Pietra per scogliera 1a 
categoria, Pietra per 

scogliera 2 a categoria 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 

costruzione di strade, per opere 
di protezione 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

EN 13383-1 

MANNINA VITO 
S.R.L. 

Contrada 
Sciare - 

Sant’Andrea - 
Valderice (TP) 

Contrada Sciare 
- Sant’andrea - 
Valderice (TP) 

12-apr-2012 17-sett-2014 Valido 

40 1307-CPD-0128 Sabbia mulino, Graniglio, 
Pietrisco 3,0 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

MEDI.TOUR S.R.L. 
Via V. Di 
Marco, 51 
Palermo 

C.da Saraceno-
Ucciardo, Carini 

(PA) 
15-mag-2012 15-mag-2012 

Revocato e 
sostituito dal 

certif. n°  
1307-CPD-0137 
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Controlli  di  conformità  
prodotti  da  costruzione  
e  marcatura  CE  

n°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di 
prodotto  

 FABBRICANTE   Indirizzo del 
richiedente  

 Indirizzo 
dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data 
dell'ultimo 

aggiorname
nto del 

Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

41 1307-CPD-0129 
Sabbia mulino, Sabbia 

lavata, Graniglia 1, 
Pietrisco 2, Pietrisco 3 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

CA.VE. S.r.l. 
C.da Favarelli, 
Castronovo di 

Sicilia (PA) 

C.da Favarelli, 
Castronovo di 

Sicilia (PA) 
5-giu-2009 31-mag-2012 Ritirato 

42 1307-CPR-0130 

CB 8 USURA 50/70 
CB 12.5 USURA 50/70 
CB 16 BINDER 50/70 
CB 20 BINDER 50/70 
CB 31.5 BASE 50/70 
SMA 14 USURA 50/70 

 

Conglomerati bituminosi prodotti 
a caldo, conglomerati bituminosi 

antisdrucciolo chiusi 

EN 13108-1 
EN 13108-5 

VERGA 
COSTRUZIONI 

S.R.L. 

C.da San 
Pietro, 

Castronovo di 
Sicilia (PA) 

C.da San Pietro 
Castronovo di 

Sicilia (PA) 
28-giu-2012 28-sett-2015 Valido 

43 1307-CPD-0131 RIPRISTINA 

Prodotto di riparazione strutturale 
per calcestruzzo con malte CC di 
riparazione (a base di cemento 

idraulico). Categoria R4. 

EN 1504-
3:2006 

CM Colorificio 
MEDITERRANEO 
di Genna Fabio 

C.da S.Silvestro 
n°457/C – 

91025 
MARSALA (TP) 

C.da S.Silvestro 
n°457/C – 

91025 
MARSALA (TP) 

17-lug-2012 17-lug-2012 Revocato 
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prodotti  da  costruzione  
e  marcatura  CE  

n°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di 
prodotto  

 FABBRICANTE   Indirizzo del 
richiedente  

 Indirizzo 
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stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data 
dell'ultimo 

aggiornamento 
del Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

44 1307-CPD-0132 Sabbia lavata, Sabbia n°1 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

SICILSABBIE di 
Giuseppe Morreale 

& C. S.A.S. 

Via E. 
Maiorana, 34 - 
Racalmuto (AG) 

C.da Botagro 
Mandra 

Rossella – 
GROTTE (AG) 

10-ago-2012 10-ago-2012 Valido 

45 1307-CPR-0133 

Sabbia calcarea 05, 
Sabbia 0/3, Graniglio 07, 

Pietrisco 10,  
Pietrisco 15, Pietrisco 20 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per materiali non legati e 
legati con leganti idraulici per 

l’impiego in opere di ingegneria 
civile e nella costruzione di strade 

EN 12620   
EN 13139  
EN 13242 

IN.CA.R. S.R.L. 
C.da Pianotta, 
MONTEVAGO 

(AG) 

C.da Pianotta, 
MONTEVAGO 

(AG) 
24-sett-12 11-febbr-16 Valido 

45 1307-CPR-0134 Blocchi da solaio tipo 
Bausta Blocchi di laterizio 

EN 15037-
3:2009 + 
A1:2011 

TOPPETTI 2 S.R.L. 

Via A. 
Canobbio,34 
Verona (VR) 

 

LOCALITÀ 
PONTENAIA, 
TODI (PG) 

15-nov-2012 31-genn-14 Valido 
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 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di 
prodotto  

 FABBRICANTE   Indirizzo del 
richiedente  
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prima 
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aggiornamento 
del Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

19 1307-CPR-0135 

Sabbia mulino, Sabbia 
frantoio, Pietrisco 1, 

Pietrisco 1.5, 
Pietrisco 2, Pietrisco 2.5, 
Pietrisco 3, stabilizzato 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
 EN 13043 
EN 13139   
EN 13242 

S.E.L.M.I. S.R.L. 
Via C. Colombo, 
12 - Borgetto 

(PA) 

C.da Mirto, snc 
– 90046, 

Monreale (PA) 
24-ott-2012 19-ott-2015 Valido 

46 1307-CPD-0136 

Polvere calcarea 0/3, 
Graniglia calcarea 2/10,  
Polvere 1 frantumazione,  

Misto granulometrico,  
Misto per stabilizzati,   
Pietrischetto 10/15, 
Pietrischetto 15/20,  
Pietrischetto 20/30, 

Pietrisco calcareo 40/70, 
Pietra selezionata 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 

costruzione di strade, per opere 
di protezione 

EN 12620   
EN 13043 
EN 13139   
EN 13242 

EN 13383-1 

SICILIANA INERTI 
E BITUMINOSI 

S.R.L. 

Via Vespri, 158 
- 91019 

VALDERICE 
(TP) 

C.da Noce 
S.S.187 Km18 - 

CUSTONACI 
(TP) 

15-nov-2012 15-nov-2012 Revocato il 
31-10-14 

47 1307-CPR-0137 

Sabbia (imp.1),  
Pietrisco 1.5 (imp.1), 
Pietrisco 2 (imp.1), 

Sabbia mulino (imp.2), 
Graniglio (imp.2),  
Pietrisco 3 (imp.2) 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620   
EN 13043 
EN 13139   
EN 13242 

MEDI.TOUR S.R.L. Via V. Di Marco, 
51 Palermo 

C.da Saraceno-
Ucciardo, Carini 
(PA) IMPIANTO 

N°2 

19-mag-08 3-febbr-16 Valido 
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emissione   

 Data 
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 Status dei 
Certificati 

emessi  

48 

 
 
 
 
 
 

1307-CPD-0138 

Sabbia fine (M), 
Sabbia mulino,  

Pietrisco 1, Pietrisco 1.5, 
Pietrisco 2, Pietrisco 3, 

Stabilizzato,  
Breccia 40/70 

 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

G.S.M. GRANULATI 
S.R.L. 

Via 
Notarbartolo, 
44 Palermo 

C.da Cozzo Di 
Vite, 

Montelepre 
(PA) 

22-gen-2013 22-gen-2013 

Revocato il 
20-01-14 per 

cambio 
gestione 

49 

1307-CPR-0139 
rifare il 

certificato sulla 
base delle 
presenti 

modifiche 

 Sabbia mulino, 
 Sabbia frantoio, Risotto, 

Pietrisco 1, 
 Pietrisco 1,5, Pietrisco 

1,5 CG, 
 Pietrisco 2, Pietrisco 3, 

 Breccia, 
 Misto granulometrico,  
Tout venant, massi per 

gabbioni 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 

costruzione di strade, per opere 
di protezione 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

EN 13108-1 

CAVA GALATI 
S.R.L. 

C.da 
Finocchiara, 

s.n.c. – 
Montelepre 

(PA) 

C.da 
Finocchiara, 

s.n.c. – 
Montelepre 

(PA) 

8-feb-2013 23-mag-16 Valido 

50 1307-CPR-0140 

Polvere di pietra, 
Graniglia, Pietrisco 1, 
Pietrisco 2, Calcare 
Frantumato, Breccia  

 
 

 
 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 

costruzione di strade, per opere 
di protezione 

 
 
 
 
 
 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

PELLEGRINO 
INERTI S.R.L. 

C.da Chiova, 
91015 

Custonaci (TP) 

C.da Chiova, 
91015 

Custonaci (TP) 
8-feb-2013 23-ott-14 Valido 
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 Norma/e 
armonizz. 

di 
prodotto  

 FABBRICANTE   Indirizzo del 
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del Certificato  
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Certificati 
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51 1307-CPD-0141 Sabbia 0/5, Pietrisco 1, 
Pietrisco 2, stabilizzato 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13139  
EN 13242 

MARRETTA 
ALFONSINA 

C.da Galbasa, 
snc - 92020 – 

Villafranca 
Sicula (AG) 

C.da 
Castellana, 

snc - 92016 – 
Ribera (AG) 

9-mag-2013 9-mag-2013 Revocato il 
31-07-14  

52 1307-CPR-0142 

Calce Idrata CL 80-S,  
Fiore di Calce Idrata, 
Grassello di Calce,  

Ossido in Zolla, 
 Ossido  

macinato 

calci da costruzione EN 459-1 SICOMED S.R.L. 

via Parrini ai  
Petrazzi n.13  

90145  
PALERMO 

via Parrini ai  
Petrazzi n.13  

90145  
PALERMO 

11-06-2013  11-febbr-16 Valido 

53 1307-CPD-0143 

 
Calce Idrata da 

costruzione,  
Calce Idrata  
alto titolo, 

Calce idrata fiore,  
Grassello di calce,  

Calce viva macinata,  
Calce viva in zolla 

 
 

calci da costruzione EN 459-1 FOCAT S.R.L. 
C.da Sciare,  

Valderice  
91019 (TP) 

C.da Sciare,  
91019   

Valderice (TP) 
 

C.da Genovese  
92013 Menfi  

(AG) 

11-06-2013  1-giu-13 Sospeso dal 
01-11-2015 

54 1307-CPR-0144 

Sabbia mulino 02, 
Pietrisco 1,  

 
Pietrisco 1.5, Pietrisco 2,  

 
Pietrisco 3 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620   
EN 13043 
EN 13139   
EN 13242 

PUZZILLO  
 

COSTRUZIONI  
 

S.R.L. 

Z.I. Puzzillo – 
 

San Giovanni  
 

Gemini - AG 

Z.I. Puzzillo – 
 

San Giovanni  
 

Gemini - AG 

29-giu-13 1-dic-14 Valido 
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armonizz. 

di 
prodotto  

 FABBRICANTE   Indirizzo del 
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Certificati 

emessi  

55 1307-CPR-0145 

 
 

CB 6.3 USURA 50/70, 
 

CB 20 BINDER 50/70, 
 

CB 20 BASE 50/70 

conglomerati bituminosi prodotti 
 

a caldo 

EN 13108-
1 

CONGLOMERATI 
 

S.R.L. 

Gen. A. Scavo 
 

118/B 90146 
 

PALERMO (PA) 

Via Celona, 2 
 

– 90145 
 

PALERMO (PA) 

29-giu-13 28-sett-15 Valido 

56 1307-CPD-0146 

CB 8 USURA 50/70, 
 

CB 12.5 BINDER 50/70, 
 

CB 22.5 BINDER 50/70, 
 

CB 31.5 BASE 50/70 

conglomerati bituminosi prodotti 
 

a caldo 

EN 13108-
1 

ASFALTI 
 

SICILIA S.R.L 

C.da Sciare 
 

Sant’Andrea, 
 

Valderice (TP) 

C.DA 
 

CARTUBOLEO 
 

– MAZARA 
 

DEL VALLO 
 

(TP) 

29-giu-13 29-giu-13 Valido 

57 1307-CPD-0147 

CB 8 USURA 50/70, 
CB 12.5 BINDER 50/70, 
CB 22.5 BINDER 50/70, 

CB 31.5 BASE 50/70 

conglomerati bituminosi prodotti 
 

a caldo 

EN 13108-
1 

MANNINA VITO 
S.R.L. 

C.da Sciare 
Sant’Andrea, 
Valderice (TP) 

C.da Sciare 
Sant’Andrea, 
Valderice (TP) 

29-giu-13 29-giu-13 Valido 
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richiedente  

 Indirizzo 
dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data 
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aggiornamento 
del Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

58 1307-CPR-0148 

Stabilizzato,  
LMA 15-300 TOUT 

VENANT,  
HMA 1000-3000 MASSI DI 

II^ CATEGORIA 
 

 
aggregato naturale frantumato, 
di natura calcarea  per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

 

EN 13242 
GEST QUARRY 

 
S.R.L. 

C.da Poggio di 
Conte, snc - 

92026 FAVARA 
(AG) 

C.da Poggio di 
Conte, snc - 

92026 FAVARA 
(AG) 

6-nov-13 4-mar-14 Sospeso dal 
01-04-2016 

59 1307-CPR-0149 

 
TRAVETTI TRALICCIATI 
LASTRE PREDALLES 
 

travetti prefabbricati  realizzati 
con calcestruzzo armato, per la 
costruzione di solai a travetti e 

blocchi. Lastre per solai 
realizzate con calcestruzzo 

armato 

EN 15037-
1 

EN 13747 
TOPPETTI 2 S.R.L. 

Via A.  
 

Canobbio,34  
 

Verona (VR) 

Località 
 

Pontenaia,  
 

06059 Todi  
 

(PG) 

23-dic-13 23-dic-13 Valido 

60 1307-CPR-0150 

 
 

CB 10 USURA 50/70 
CB 6.3 USURA 50/70 
CB 16 BINDER 50/70 
CB 20 BASE 50/70 

conglomerati bituminosi prodotti 
a caldo 

EN 13108- 
1 

MANGIAPANE 
MARIANO 

Via Michele 
Bianchi, 28  

 
San 

Giovanni 
Gemini (AG) 

S.S. 189 km 
9+600 90025 
Lercara Friddi 

(PA) 

31-gen-14 31-gen-14 Valido 

61 1307-CPR-0151 

Sabbia fine (M), Sabbia 
Mulino, Pietrisco 1, 

Pietrisco 1.5, Pietrisco 2, 
Pietrisco 3, Stabilizzato, 

Breccia 40/70 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

MIRTO INERTI 
S.A.S. DI AZZARA 

ANTONIO & C. 

C.da Cozzo Di 
Vite, s.n.c.  

90040 
Montelepre 

(PA) 

C.da Cozzo Di 
Vite, s.n.c. 

90040 
Montelepre 

(PA) 

31-gen-14 31-gen-14 Valido 
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Controlli  di  conformità  
prodotti  da  costruzione  
e  marcatura  CE  

n°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di 
prodotto  

 FABBRICANTE   Indirizzo del 
richiedente  

 Indirizzo 
dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data 
dell'ultimo 

aggiornamento 
del Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

62 1307-CPR-0152 

TRAVE OMEGA IN C.A.V.; 
TRAVE A T IN C.A.V.; 

TRAVE A T ROVESCIA IN 
C.A.P.; TRAVE  A Y IN 
C.A.P.; TRAVE A L IN 

C.A.P.; TRAVE A DOPPIA 
PENDENZA IN C.A.V.; 

TRAVE A DOPPIA 
PENDENZA RETICOLARE 
IN C.A.V.; PILASTRO IN 

C.A.V.; PANNELLO 
FASCIONE  IN C.A.V.; 
COPPONE OMEGA IN 

C.A.V.,  PANNELLO A DUE 
NERVATURE IN C.A.V.; 
TEGOLO TT IN C.A.P.; 

TEGOLO TT ROVESCIO IN 
C.A.V.; SOLAIO BAUSTA 
IN C.A.V.; TEGOLO W IN 
C.A.P.;  TRAVE A DOPPIA 

PENDENZA IN C.A.V.; 
TRAVE A DOPPIA 

PENDENZA RETICOLARE 
IN C.A.V.; VOLTA A 

CROCIERA IN C.A.V.; 
VOLTA A BOTTE IN 

C.A.V.; VOLTA A BOTTE 
NERVATA IN C.A.V. 

elementi prefabbricati lineari 
realizzati con  

calcestruzzo armato o 
precompresso, impiegati nella 

costruzione di strutture di edifici e 
di altre opere di ingegneria civile, 

ad eccezione dei ponti, 
elementi nervati prefabbricati 

realizzati con calcestruzzo armato 
o precompresso, utilizzati per 

solai o coperture, lastre per solai  
realizzate con calcestruzzo 

armato o precompresso 
elementi  prefabbricati speciali 

per coperture  
realizzati con calcestruzzo armato 
o precompresso, impiegati nella 

costruzione di  
edifici, con o senza funzione di 

separazione rispetto alla 
resistenza all’incendio 

 

EN 13224 
EN 13225  
EN 13693  
EN 13747 

I.C.P. S.R.L. 
INDUSTRIA 

COMPONENTI 
PREFABBRICATI 

VIA DAMONE 
RONCO I° - 

N°8, SIRACUSA 
(SR) 

C.DA BENEDIFE 
SNC, km 4 S.P. 

Pozzallo – 
Sampieri, 

MODICA (RG) 

11-marzo-14 19-gennaio-15 Valido 

63 1307-CPR-0153  Voltine Blocchi in laterizio NR EN 15037-
3 I.LA.P. S.R.L.  

SS 121, km 10 
95032 frazione 
Piano Tavola, 
Belpasso (CT) 

SS 121, km 10 
95032 frazione 
Piano Tavola, 
Belpasso (CT) 

11-marzo-14 11-marzo-14 Valido 

64 1307-CPR-0154 Sabbia, graniglia, 
breccia   Aggregati per calcestruzzo EN 12620 ARCUTI 

SALVATORE 

CONTRADA 
LUSCI, 73050 
SECLI’ (LE) 

CONTRADA 
LUSCI, 73050 
SECLI’ (LE) 

26-maggio-
14 26-maggio-14 Revocato dal 

1-07-2015  
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n°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di 
prodotto  

 FABBRICANTE   Indirizzo del 
richiedente  

 Indirizzo 
dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data 
dell'ultimo 

aggiornamento 
del Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

65 1307-CPR-0155 Sabbia, Graniglia, 
Breccia   Aggregati per calcestruzzo EN 12620 SANTESE ALCIDE 

ANTONIO 

VIA PRINCIPE 
DI NAPOLI , 
90 73040 

ARADEO (LE) 

VIA PROV.LE 
SANNICOLA, 

SN 73017 
NEVIANO (LE) 

26-maggio-
14 26-maggio-14 Revocato dal 

1-07-2015 

66 1307-CPR-0156 

Sabbia lavata, Breccia 
Lav 1, Breccia Lav 2, 

Breccia Lav 3, 
stabilizzato 

Aggregati per calcestruzzo EN 12620 
EN 13242 EDILCAVA S.r.l. 

LOC. 
FONTANA DEL 
FICO, 84025 
EBOLI (SA) 

LOC. PRATO 
SAN MIELE, 
84025 EBOLI 

(SA) 

26-mag-14 3-febbr-16 Valido 

67 1307-CPR-0157 
CB 12.5 USURA 50/70  
CB 20 BINDER 50/70 
CB 31.5 BASE 50/70 

Conglomerato bituminoso 
prodotto a caldo 

EN 13108-
1 SICILSTRADE SRL 

Via 
Sant’Antonino, 

76 90042 
Borgetto (PA) 

CONTRADA 
GUISINARA 
SNC 92017 

SAMBUCA DI 
SICILIA (AG) 

01-luglio-14 01-luglio-14 Valido 

68 1307-CPR-0158 

CB 8 USURA 50/70  
CB 12.5 USURA BM 

50/70 
CB 20 BINDER 50/70 
CB 31.5 BASE 50/70 

Conglomerato bituminoso 
prodotto a caldo 

EN 13108-
1 SICILSTRADE SRL 

Via 
Sant’Antonino, 

76 90042 
Borgetto (PA) 

C.da 
Tremonzelli, 

90028 
POLIZZI 

GENEROSA 
(PA) 

01-luglio-14 29-gen-16 Valido 



Geolab  srl     
90044  Carini  (Pa)  /  Area  Industriale  via  De  Spuches,  s.n.  
T  091  8674029  /  F  091  8933042  
P.  IVA  04040700827  
CCIAA  PA  N.  128166  
                 

Registro  delle  certificazioni  CPR  dal  1-­01-­2011  al    1-­06-­2016 

Controlli  di  conformità  
prodotti  da  costruzione  
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n°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di 
prodotto  

 FABBRICANTE   Indirizzo del 
richiedente  
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prima 
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aggiornamento 
del Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

69 1307-CPR-0159 
Sabbione nero, risetta 
nera, graniglia nera, 

pietrisco nero 
Aggregati per calcestruzzo EN 12620 ELLEDI S.R.L. 

VIA 
PROVINCIALE 

SURBO-
TREPUZZI Km 
3,00 73100 
LECCE (LE) 

VIA 
PROVINCIALE 

SURBO-
TREPUZZI Km 
3,00 73100 
LECCE (LE) 

01-luglio-14 01-luglio-14 Revocato dal 
15-07-2015 

70 1307-CPR-0160 Sabbietta, sabbia, 
risetta, graniglia, breccia Aggregati per calcestruzzo EN 12620 

EDIL CAVE DI 
VITO DE 

BENEDETTO & C. 
S.A.S. 

S.P. 360 
73056 

TAURISANO 
(LE) 

S.P. 360 
73056 

TAURISANO 
(LE) 

 

01-luglio-14 01-luglio-14 Revocato dal 
15-02-2016 

71 1307-CPR-0161 
Sabbia,  

graniglia, breccia 8/15,  
breccia 10/20 

Aggregati per calcestruzzo EN 12620 

CAVA GRIECO DI 
SEMERARO 

COSIMO E CHIECO 
ANTONIO S.N.C. 

C.da Grotta di 
Figazzano, 21 
72017 OSTUNI 

(BR) 
 

C.da Masseria 
Grieco, S.P. 
Cisternino-
Ceglie M.  

km 7, 72017 
OSTUNI (BR) 

01-luglio-14 01-luglio-14 Valido 

72 1307-CPR-0162 

Sabbia,  
graniglia 5/8,  
graniglia 8/15,  
graniglia 15/30, 

breccione 

Aggregati per calcestruzzo EN 12620 S.E.M.E.S. S.R.L. 

Via Santa 
Sabrina, 114 

72012 
Carovigno 

(BR) 
 

CONTRADA 
AUTIGNO, 
289, 72100 
Brindisi (BR) 

01-luglio-14 01-luglio-14 Revocato dal 
1-07-2015 
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n°   numero 
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 Denominazione 
commerciale del/i 
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 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 
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prodotto  

 FABBRICANTE   Indirizzo del 
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aggiornamento 
del Certificato  
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Certificati 

emessi  

73 1307-CPR-0163 

TAPPETINO 50/70, 
TAPPETINO 70/100, 

BINDER CHIUSO 50/70, 
BINDER CHIUSO 

70/100, TAPPETO ANAS 
50/70, TAPPETO ANAS 
70/100, BINDER 50/70, 
BINDER 70/100, BASE 
50/70, BASE 70/100 

Conglomerato bituminoso 
prodotto a caldo 

EN 13108-
1 CO.CE.BIT. S.R.L. 

Via Santa 
Sabrina, 114 

72012 
Carovigno 

(BR) 
 

CONTRADA 
AUTIGNO, 
289, 72100 
Brindisi (BR) 

01-luglio-14 01-luglio-14 Revocato dal 
01-07-2015 

74 1307-CPR-0164 

COMPONENTI 
STRUTTURALI PER 

STRUTTURE IN ACCIAIO  
FINO ALLA CLASSE 

EXC4 
METODI PER LA 
MARCATURA CE:  

1, 2, 3b, 3a 

Componenti strutturali per 
strutture in acciaio  

 
EN 1090-1 COMES SRL 

ZONA 
INDUSTRIALE 
TITO SCALO, 

SN 85050 
TITO (PZ) 

ZONA 
INDUSTRIALE 
TITO SCALO, 

SN 85050 
TITO (PZ) 

10-luglio-14 20-luglio-15 Valido 

75 1307-CPR-0165 

COMPONENTI 
STRUTTURALI PER 

STRUTTURE IN ACCIAIO  
FINO ALLA CLASSE 

EXC4 
METODI PER LA 
MARCATURA CE:  

1, 2, 3b, 3a 

Componenti strutturali per 
strutture in acciaio  

 
EN 1090-1 COMEC S.R.L. 

C.DA SCIFFRA 
85010 

ABRIOLA (PZ) 
 

C.DA 
SANT’ALOIA, 

64 ZONA 
INDUSTRIALE 
TITO SCALO 
85050 TITO 

(PZ) 

10-luglio-14 20-luglio-15 Valido 

76 1307-CPR-0166 

COMPONENTI 
STRUTTURALI PER 

STRUTTURE IN ACCIAIO  
FINO ALLA CLASSE 

EXC3 
METODI PER LA 

MARCATURA CE: 3a 

Componenti strutturali per 
strutture in acciaio  

 
EN 1090-1 PARZANESE S.R.L. 

CONTRADA 
MALVIZZA, 16 

83037 
MONTECALVO 
IRPINO (AV) 

 

CONTRADA 
MALVIZZA, 16 

83037 
MONTECALVO 
IRPINO (AV) 

 

10-luglio-14 20-luglio-15 Valido 
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 Descrizione del/i prodotto/i 
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di 
prodotto  

 FABBRICANTE   Indirizzo del 
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stabilimento  

 Data di 
prima 
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aggiornamento 
del Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

77 1307-CPR-0167 

Sabbia lavata, sabbia 
macinata, pietrisco 7/15, 

pietrisco 15/30,  
materiale riciclato,  
pietre per gabbioni,  

massi HMA 300/1000, 
massi HMA 1000/3000 

aggregati per calcestruzzo, per 
materiali non legati e legati con 
leganti idraulici per l’impiego in 
opere di ingegneria civile e nella 
costruzione di strade, per opere 

di protezione 
 

EN 12620, 
EN 13242, 
EN 13383-

1 

DI MAIO S.R.L. 
Via Pirandello, 

64 98057 
Milazzo (ME) 

Via Sardegna 
Loc. 

Fiumarella 
98057 Milazzo 

(ME) 

10-luglio-14 10-luglio-14 Valido 

78 1307-CPR-0168 

Strati accessori C5, 
colmate C4,  

strati di fondazione C3, 
pietrisco 2,  

sottofondi stradali C2, 
corpo dei rilevati C1 

aggregati per calcestruzzo, per 
materiali non legati e legati con 
leganti idraulici per l’impiego in 
opere di ingegneria civile e nella 

costruzione di strade 

EN 12620, 
EN 13242 MORGAN’S S.r.l. 

Via XXIV 
Maggio 1\A, 

94019 
Valguarnera 

Caropepe (EN) 
 

Zona 
Industriale di 

Enna, S.S. 192 
- Km 13,69 

23-ott-14 23-ott-14 Valido 

79 1307-CPR-0169 

COMPONENTI 
STRUTTURALI PER 

STRUTTURE IN ACCIAIO  
FINO ALLA CLASSE 

EXC3 
METODI PER LA 

MARCATURA CE: 3a 

Componenti strutturali per 
strutture in acciaio  

 
EN 1090-1 ZETAZOO S.R.L. 

Contrada 
Chiani, 90020, 

Vicari (Pa) 

Contrada 
Chiani, 90020, 

Vicari (Pa) 
1-dic-14 1-dic-14 Valido 
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N°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di prodotto  
 FABBRICANTE   Indirizzo del 

richiedente  
 Indirizzo dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   
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aggiorname
nto del 

Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

80 1307-CPR-0170 

COMPONENTI 
STRUTTURALI PER 

STRUTTURE IN ACCIAIO  
FINO ALLA CLASSE 

EXC2 
METODI PER LA 

MARCATURA CE: 3a 

Componenti strutturali per 
strutture in acciaio  

 
EN 1090-1 

CO.MET. 
COSTRUZIONI 

METALLICHE DI 
SORRENTINO 

SETTIMO & C. S.A.S. 

Via Virgilio, 
Quartiere Portici 
Lotto 5, 91100, 

Trapani (TP) 

Contrada 
Amabilina, Via 
Salemi, 730, 

91025, Marsala 
(TP) 

1-dic-14 1-dic-14 Sospeso dal 
15-02-16 

81 1307-CPR-0171 

LC T1 
LC T2 
LC T3 
LC T4 
LC T5 

 

Travetti prefabbricati tralicciati 
in calcestruzzo utilizzati nei solai 

a travetti e blocchi. 
 

EN 15037-1 

SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

AUTOTRASPORTI LA 
COLONNA 

Via India, 92015 
Raffadali (AG) 

C.da Barone, 
92020 

Sant’Angelo 
Muxaro (AG) 

23-dic-14 23-dic-14 Valido 

82 1307-CPR-0172 

COMPONENTI 
STRUTTURALI PER 

STRUTTURE IN ACCIAIO  
FINO ALLA CLASSE 

EXC3 
METODI PER LA 

MARCATURA CE: 2, 3b, 
3a 

 
 
 
 

Componenti strutturali per 
strutture in acciaio  

 
EN 1090-1 

INSONORIZZA-
ZIONI INDUSTRIALI 
DI BALDO ARTEMIO 

& C. S.n.c. 

VIA ALDO MORO 
51/53  

22060 MARIANO 
COMENSE (CO) 

VIA ALDO 
MORO 51/53  

22060 
MARIANO 

COMENSE (CO) 

23-dic-14 29-gen-16 Valido 



Geolab  srl     
90044  Carini  (Pa)  /  Area  Industriale  via  De  Spuches,  s.n.  
T  091  8674029  /  F  091  8933042  
P.  IVA  04040700827  
CCIAA  PA  N.  128166  
                 

Registro  delle  certificazioni  CPR  dal  1-­01-­2011  al    1-­06-­2016 

Controlli  di  conformità  
prodotti  da  costruzione  
e  marcatura  CE  

N°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 
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richiedente  
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nto del 

Certificato  
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Certificati 

emessi  

83 1307-CPR-0173 

COMPONENTI 
STRUTTURALI PER 

STRUTTURE IN ACCIAIO  
FINO ALLA CLASSE 

EXC3 
METODI PER LA 

MARCATURA CE: 3a 

Componenti strutturali per 
strutture in acciaio  

 
EN 1090-1 TECNOMETAL s.r.l. 

Via Partanna 
C.da Seggio – 

91022 
Castelvetrano 

(TP) 

Via Partanna 
C.da Seggio – 

91022 
Castelvetrano 

(TP) 

19-gen-15 19-gen-15 Valido 

84 1307-CPR-0174 

COMPONENTI 
STRUTTURALI PER 

STRUTTURE IN ACCIAIO  
FINO ALLA CLASSE 

EXC3 
METODI PER LA 

MARCATURA CE: 2, 3a, 
3b 

Componenti strutturali per 
strutture in acciaio  

 
EN 1090-1 CA.ME.CA. S.R.L. 

Piazza Salvatore 
Lobianco, 10 – 
80143 Napoli 

(NA) 

VIA VICINALE 
CUPA SAN 

SEVERINO, 21 - 
80143 NAPOLI 

26-feb-15 26-feb-15 Valido 

85 1307-CPR-0175 
Sabbia mulino, Sabbia 

lavata, Graniglia 1, 
Pietrisco 2, Pietrisco 3 

 
 
 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

 
 

 
 

EN 12620   
EN 13043 
EN 13139   
EN 13242 

VERGA COSTRUZIONI 
S.R.L. 

C.da San Pietro, 
Castronovo di 

Sicilia (PA) 

C.da Favarelli, 
Castronovo di 

Sicilia (PA) 
20-mar-15 29-giu-15 Valido 
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nto del 

Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

86 1307-CPR-0176 

Blocchi di calcestruzzo 
RR P16 

Blocchi di calcestruzzo 
RR P20 

Blocchi di calcestruzzo 
EN 15037-
2:2009+A1

:2011 
C.E.S.A.M. S.R.L. 

C.DA SS. 
FILIPPO E 

GIACOMO, 33 
91025 MARSALA 

(TP) 

C.DA SS. 
FILIPPO E 

GIACOMO, 33 
91025 

MARSALA (TP) 

20-mar-15 20-mar-15 Valido 

87 1307-CPR-0177 

COMPONENTI 
STRUTTURALI PER 

STRUTTURE IN ACCIAIO  
FINO ALLA CLASSE 

EXC4 
METODI PER LA 

MARCATURA CE: 2, 3a, 
3b 

Componenti strutturali per 
strutture in acciaio  

 
EN 1090-1 EUROPROGRESS 

S.R.L. 

VIA G. PORZIO, 
80143 CENTRO 
DIREZIONALE, 
NAPOLI (NA) 

 

VIA ROMA, 282 
80020 

FRATTAMINORE 
(NA) 

 

27-mar-15 26-febbr-16 Valido 

86 1307-CPR-0178 IME GROUT 
TISSOTROPICO 

Prodotto per la  protezione e la 
riparazione delle strutture di 

calcestruzzo 
EN 1504-3 I.M.E. S.R.L. 

Via Morghen, 63  
80129 Napoli 

(NA) 

 
 
 
 
 

Circumvallazion
e esterna – Loc. 

Mass. 
Sant’Andrea 

80026 CASORIA 
(NA) 

 
 
 
 
 

27-mar-15 27-mar-15 Valido 



Geolab  srl     
90044  Carini  (Pa)  /  Area  Industriale  via  De  Spuches,  s.n.  
T  091  8674029  /  F  091  8933042  
P.  IVA  04040700827  
CCIAA  PA  N.  128166  
                 

Registro  delle  certificazioni  CPR  dal  1-­01-­2011  al    1-­06-­2016 

Controlli  di  conformità  
prodotti  da  costruzione  
e  marcatura  CE  

N°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di prodotto  
 FABBRICANTE   Indirizzo del 

richiedente  
 Indirizzo dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data 
dell'ultimo 

aggiorname
nto del 

Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

87 1307-CPR-0179 

Carb. di calcio 6GM 
bianco S.  

Carb. di calcio 6GM P. S.  
Carb. di calcio 2GM 

bianco S. 
Carb. di calcio 85GM 

P.S. 
 

Filler per calcestruzzo e per 
malta 

EN 12620   
EN 13139   

Marmifera Mineraria 
S.R.L. 

Via dei Cedri, 35, 
91100 Trapani 

(TP) 

Via Enea, 44, 
C.da Pizzolungo  

91016 Erice 
(TP) 

17-apr-15 17-apr-15 Valido 

88 1307-CPR-0180 Carb. di calcio ventilato 
 

Filler per calcestruzzo e per 
malta 

EN 12620   
EN 13139   

Marmifera Mineraria 
S.R.L. 

Via dei Cedri, 35, 
91100 Trapani 

(TP) 

C.da Torre 
Usciere 

91010 SAN 
VITO LO CAPO 

(TP) 

17-apr-15 17-apr-15 Valido 

89 1307-CPR-0181 

 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTI 
STRUTTURALI PER 

STRUTTURE IN ACCIAIO  
FINO ALLA CLASSE 

EXC1 
METODI PER LA 

MARCATURA CE: 2 
 
 
 
 

Componenti strutturali per 
strutture in acciaio  

 
EN 1090-1 GRUPPO MARRA 

S.R.L. 

Via Vignadonica 
n.2, 83040 

Cassano Irpino 
(AV) 

Via Vignadonica 
n.2, 83040 

Cassano Irpino 
(AV) 

5-giu-15 5-giu-15 Valido 



Geolab  srl     
90044  Carini  (Pa)  /  Area  Industriale  via  De  Spuches,  s.n.  
T  091  8674029  /  F  091  8933042  
P.  IVA  04040700827  
CCIAA  PA  N.  128166  
                 

Registro  delle  certificazioni  CPR  dal  1-­01-­2011  al    1-­06-­2016 

Controlli  di  conformità  
prodotti  da  costruzione  
e  marcatura  CE  

N°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di prodotto  
 FABBRICANTE   Indirizzo del 

richiedente  
 Indirizzo dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data 
dell'ultimo 

aggiorname
nto del 

Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

90 1307-CPR-0182 MISTO 0/70 

aggregati per materiali non 
legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

 

EN 13242 CALOGERO CARLINO 
S.R.L. 

Via Fra Calogero 
Liotta, 28 92019 

Sciacca (AG) 

C.da Santa 
Maria 92019 
Sciacca (AG) 

5-giu-15 5-giu-15 Valido 

91 1307-CPR-0183 

 
 
 

COMPONENTI 
STRUTTURALI PER 

STRUTTURE IN ACCIAIO  
FINO ALLA CLASSE 

EXC3 
METODI PER LA 

MARCATURA CE: 2, 3a, 
3b 
 
 
 
 

Componenti strutturali per 
strutture in acciaio  

 
EN 1090-1 C.M. di Valeria 

Mangini 

Via S. Maria del 
Pianto, 80  

80143,Napoli 
 

Via S. Maria del 
Pianto, 80  

80143, Napoli 
5-giu-15 20-lugl-15 Valido 

92 

 
 
 
 
 

 
 

1307-CPR-0184 
 
 

 
 
 
 
 

CB 10 USURA 50/70 
CB 6.3 USURA 50/70 
CB 16 BINDER 50/70 
CB 20 BASE 50/70 

Conglomerati bituminosi prodotti 
a caldo EN 13108-1 

MANGIAPANE 
CONGLOMERATI 

S.R.L. 

CORSO 
UMBERTO I, 628 

 
92020  

San Giovanni 
Gemini (AG) 

S.S. 189 km 
9+600 90025 
Lercara Friddi 

(PA) 

15-giu-15 15-giu-15 Valido 



Geolab  srl     
90044  Carini  (Pa)  /  Area  Industriale  via  De  Spuches,  s.n.  
T  091  8674029  /  F  091  8933042  
P.  IVA  04040700827  
CCIAA  PA  N.  128166  
                 

Registro  delle  certificazioni  CPR  dal  1-­01-­2011  al    1-­06-­2016 

Controlli  di  conformità  
prodotti  da  costruzione  
e  marcatura  CE  

N°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di prodotto  
 FABBRICANTE   Indirizzo del 

richiedente  
 Indirizzo dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data 
dell'ultimo 

aggiorname
nto del 

Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

93 1307-CPR-0185 Misto stabilizzato, 
materiale per rilevato 

 
 
 

aggregati per materiali non 
legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

 
 

 
 

EN 13242 I.CO.LER. S.R.L. 

VIALE PIETRO 
SCAGLIONE, SNC 
90025 LERCARA 

FRIDDI (PA) 

C.da Stallone, 
90030 Villafrati 

(PA) 
3-ag-15 3-ag-15 Valido 

94 1307-CPR-0186 

CB 31.5 BASE BM 50/70 
(Tout – venant) 

CB 20 BASE 50/70 
 (Tout – venant) 

CB 20 BINDER 50/70  
(Binder grosso) 

CB 20 BINDER BM 50/70 
(BINDER GROSSO – BM) 
CB 12.5 BINDER 50/70 

(binder fino) 
CB 8 BINDER BM 50/70 

(RISAGOMATURA – 
STRATO 

IMPERMEABILIZZANTE) 
CB 16 USURA 50/70 

(TAPPETINO GROSSO) 
CB 8 USURA 50/70 
(TAPPETINO FINO) 

CB 12.5 USURA 50/70 
(TAPPETINO MEDIO) 
CB 12.5 USURA BM 
50/70 (TAPPETINO 

MEDIO BM) 
CB 12.5 USURA BM 

50/70 (TAPPETINO CON 
ARGILLA ESPANSA) 
SMA 14 BM 50/70 

(TAPPETINO ANTI SKID 
CALCAREO) 

SMA 14 BM 50/70 
(TAPPETINO ANTISKID 

CON BASALTO) 
DREN 14 BM 50/70 

 

Conglomerati bituminosi prodotti 
a caldo, conglomerati bituminosi 

antisdrucciolo chiusi, 
conglomerato bituminoso ad alto 

tenore di vuoti 

EN 13108-1 
EN 13108-5 
EN 13108-7 

NUOVA EDIL 
STRADALE S.A.S.  

DI PRAINITO 
ROBERTO 

LARGO SICILIA, 
11 BORGETTO 

(PA) 90042 
Borgetto (PA) 

CONTRADA 
SARDO MIRTO 

90042 
BORGETTO (PA) 

8-ott-15 8-ott-15 Valido 



Geolab  srl     
90044  Carini  (Pa)  /  Area  Industriale  via  De  Spuches,  s.n.  
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Registro  delle  certificazioni  CPR  dal  1-­01-­2011  al    1-­06-­2016 

Controlli  di  conformità  
prodotti  da  costruzione  
e  marcatura  CE  

N°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di prodotto  
 FABBRICANTE   Indirizzo del 

richiedente  
 Indirizzo dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data 
dell'ultimo 

aggiorname
nto del 

Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

95 1307-CPR-0187 

Filler di carbonato di 
calcio, Sabbia di  

carbonato di calcio 
0.1/0.8  

Sabbia di carbonato di 
calcio 0.8/1.4, Sabbia di 
carbonato di calcio 1.4/3, 
Biosilice 0/0.5 S, Biosilice 

0/0.5 4M, Biosilice 
0.5/1.5, Biosilice 1.5/3.0, 

Biosilice 0/1.5 

 
 
 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

 
 

 
 

EN 12620   
EN 13043 
EN 13139  

ICOPRES S.R.L. 
S.S. 92, km 

0.900, 87076 
Villapiana (CS) 

S.S. 92, km 
0.900, 87076 
Villapiana (CS) 

8-ott-15 8-ott-15 Valido 

96 1307-CPR-0188 

COMPONENTI 
STRUTTURALI PER 

STRUTTURE IN ACCIAIO  
FINO ALLA CLASSE EXC4 

METODI PER LA 
MARCATURA CE: 2, 3a, 

3b 

Componenti strutturali per 
strutture in acciaio  

 
EN 1090-1 EUROPROGRESSGROUP 

S.R.L. 

VIA UGO 
PALERMO, 6 

80128 NAPOLI 
(NA) 

VIA ROMA, 282 
80020 

FRATTAMINORE 
(NA) 

 

15-dic-15 15-dic-15 Valido 

97 1307-CPR-0189 

COMPONENTI 
STRUTTURALI PER 

STRUTTURE IN ACCIAIO  
FINO ALLA CLASSE EXC3 

METODI PER LA 
MARCATURA CE: 2, 3a, 

3b 

Componenti strutturali per 
strutture in acciaio  

 
EN 1090-1 DE ROSA OFFICINE S.R.L. 

Viale Riccardo 
Romano, 8 84013, 
CAVA DE’ TIRRENI 

(SA) 

Viale Riccardo 
Romano, 8 

84013, CAVA DE’ 
TIRRENI (SA) 

15-dic-15 15-dic-15 Valido 



Geolab  srl     
90044  Carini  (Pa)  /  Area  Industriale  via  De  Spuches,  s.n.  
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Registro  delle  certificazioni  CPR  dal  1-­01-­2011  al    1-­06-­2016 

Controlli  di  conformità  
prodotti  da  costruzione  
e  marcatura  CE  

N°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di prodotto  
 FABBRICANTE   Indirizzo del 

richiedente  
 Indirizzo dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data 
dell'ultimo 

aggiorname
nto del 

Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

98 1307-CPR-0190 

COMPONENTI 
STRUTTURALI PER 

STRUTTURE IN ACCIAIO  
FINO ALLA CLASSE EXC3 

METODI PER LA 
MARCATURA CE: 3a 

Componenti strutturali per 
strutture in acciaio  

 
EN 1090-1 BELICH EDIL METAL 

S.R.L. 

Via Garibaldi snc 
91020, Salaparuta 

(TP) 

Via Garibaldi snc 
91020, 

Salaparuta (TP) 
19-gen-16 19-gen-16 Valido 

99 1307-CPR-0191 Sabbia lavata, Sabbia n°1 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

SICILSABBIE di 
CANICATTI’ ALFONSA 

S.A.S. 

Via E. Maiorana, 
34 

92020 
 Racalmuto (AG) 

C.da Botagro 
Mandra Rossella 

92020  
 GROTTE (AG) 

3-febbr-16 3-febbr-16 Valido 

100 1307-CPR-0192 

COMPONENTI 
STRUTTURALI PER 

STRUTTURE IN ACCIAIO  
FINO ALLA CLASSE EXC3 

METODI PER LA 
MARCATURA CE: 3a 

Componenti strutturali per 
strutture in acciaio  

 
EN 1090-1 DIAL.FERR S.R.L. 

Via Pasquale 
Alecce, 50 

00155 Roma 
 

Via Pasquale 
Alecce, 50 

00155 Roma 
 

25-gen-16 25-gen-16 Valido 

99 1307-CPR-0193 Sabbia lavata, Sabbia n°1 

aggregati per calcestruzzo, per 
malta, per miscele bituminose e 

trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti ed altre aree 

soggette a traffico, per materiali 
non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

EN 12620  
EN 13043 
EN 13139  
EN 13242 

SICILSABBIE di 
GIUSEPPE MORREALE & 

C. S.A.S. 

Via E. Maiorana, 
34 

92020 
 Racalmuto (AG) 

C.da Botagro 
Mandra Rossella 

92020  
 GROTTE (AG) 

3-febbr-16 3-febbr-16 Valido 



Geolab  srl     
90044  Carini  (Pa)  /  Area  Industriale  via  De  Spuches,  s.n.  
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Registro  delle  certificazioni  CPR  dal  1-­01-­2011  al    1-­06-­2016 

Controlli  di  conformità  
prodotti  da  costruzione  
e  marcatura  CE  

N°   numero 
 del Certificato   

 Denominazione 
commerciale del/i 

prodotto/i  
 Descrizione del/i prodotto/i 

 Norma/e 
armonizz. 

di prodotto  
 FABBRICANTE   Indirizzo del 

richiedente  
 Indirizzo dello 

stabilimento  

 Data di 
prima 

emissione   

 Data 
dell'ultimo 

aggiorname
nto del 

Certificato  

 Status dei 
Certificati 

emessi  

100 1307-CPR-0194 ECOMIX RC 
Prodotto per la  protezione e la 
riparazione delle strutture di 

calcestruzzo 
EN 1504-3 ECOMIX SRL 

Contrada Cava 
Salvia sn 97014 

Ispica (RG) 

Contrada Cava 
Salvia sn 97014 

Ispica (RG) 
20-febbr-16 20-febbr-16 Valido 

101 1307-CPR-0195 

COMPONENTI 
STRUTTURALI PER 

STRUTTURE IN ACCIAIO  
FINO ALLA CLASSE EXC3 

METODI PER LA 
MARCATURA CE: 2, 3a 

Componenti strutturali per 
strutture in acciaio  

 

EN 1090-1 
 

SPORTIELLO 
RIPARAZIONI 

COSTRUZIONI NAVALI 
S.R.L. 

LOCALITÀ PRATO 
DEL TURCO 00053 
CIVITAVECCHIA 

(RM) 

LOCALITÀ PRATO 
DEL TURCO 

00053 
CIVITAVECCHIA 

(RM) 

   

 


